
共同研究報告書 

整理番号第 324号 

 

 

 

ＦＲＰを用いた橋梁の設計技術に関する 

共同研究報告書(Ⅰ) 

 
-ビルトアップ法によるＦＲＰ歩道橋設計に関する検討- 

 

 

 

 

 

 

平成 1７年１２月 

 

 

独立行政法人 土木研究所 

材料地盤研究グループ新材料チーム 

財団法人土木研究センター 

旭硝子マテックス株式会社 

石川島播磨重工業株式会社 

新 日 本 石 油 株 式 会 社 

日 東 紡 績 株 式 会 社 

三 菱 重 工 業 株 式 会 社 



 

Copyright © (2005) by P.W.R.I. 

   All rights reserved.  No part of this book may be reproduced by any means,

nor transmitted, nor translated into a machine language without the written

permission of the Chief Executive of P.W.R.I. 

 この報告書は、独立行政法人土木研究所理事長の承認を得て刊行したも

のである。したがって、本報告書の全部又は一部の転載、複製は、独立行

政法人土木研究所理事長の文書による承認を得ずしてこれを行ってはなら

ない。 



 

共同研究報告書 

整理番号第 324号 

2005年 12月 

 

 

ＦＲＰを用いた橋梁の設計技術に関する 

共同研究報告書(Ⅰ) 

-ビルトアップ法によるＦＲＰ歩道橋設計に関する検討- 

 

 

 

独立行政法人土木研究所 新材料チーム 上席研究員 西崎 到 

主任研究員 木嶋 健 

財団法人 土木研究センター 佐伯 彰一 

財団法人 土木研究センター 安波 博道 

旭硝子マテックス株式会社 田澤 仁  

旭硝子マテックス株式会社 渡邉 哲也 

石川島播磨重工業株式会社 小川潤一郎 

石川島播磨重工業株式会社 鈴木 統  

新日本石油株式会社  小林 智和 

日東紡績株式会社  平山 紀夫 

日東紡績株式会社  宮永 直弘 

三菱重工業株式会社  土屋 美和 

三菱重工業株式会社  上林 正和 

三菱重工業株式会社  武内 幸生 

 

要 旨 

 本報告書は、FRP を用いて軽量かつ耐食性に優れた歩道橋構築技術を開発するために実施され
た、「FRPを用いた橋梁の設計技術に関する共同研究」の検討の中間的結果を報告するものである。
FRP 歩道橋を効率的に設計するための方法として、主桁部材をビルトアップ法により構築する方
法に注目して、これによる主桁部材設計法の検討と、4m主桁の試設計、試作、載荷試験結果など
の結果をまとめた。 
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まえがき 

 

 ＦＲＰは軽量かつ高強度、高耐食性を併せ持つ素材である。土木構造物の多くは鉄筋コンクリート、

鋼材で作られるが、四方を海に囲まれている我が国では、海塩による鋼材の腐食が大きな問題となって

いる。様々な対策方法が検討されつつあるが、ＦＲＰのような鋼材のような腐食を生じない材料の適用

は、土木構造物の鋼材腐食問題を根本から解決しうるひとつの方策と期待できる。また、ＦＲＰは軽量

であるため、橋梁上部工等に使用することにより、死荷重の低減、下部工の縮小、施工性の改善、短時

間の施工、プレハブ化による高品質化など、様々な利点が期待できる。一方、ＦＲＰの橋梁構造部材へ

の本格的な適用にあたっては、設計技術の面および経済性の面から、いくつかの課題が存在する。そこ

で、これらのうち、特に技術的な課題について解決を図るための検討を、独立行政法人土木研究所が公

募した共同研究「ＦＲＰを用いた橋梁の設計技術に関する共同研究」（平成１３～１７年）により実施し

た。 

 本共同研究の実施期間は平成１７年度までであり、現在（平成１７年１２月）研究の途上であるが、

ＦＲＰ橋梁に関する研究は、内外で活発に進められつつあり、研究途上であっても、結果がまとまった

部分については迅速に成果を公表することが、当該分野の研究の活性化につながると考え、ここでは平

成１６年度までの結果に基づき中間的報告として公表する事とした。本共同研究実施の中途で共同研究

から離脱した参加者があり、本報告書のとりまとめにあったのは、平成１６年度時点の参加者（独立行

政法人土木研究所、財団法人土木研究センター、旭硝子マテックス（株）、石川島播磨重工業（株）、新

日本石油（株）、日東紡績（株）、三菱重工業（株）の７者）である。 

 

 本共同研究のポイントは、ＦＲＰ歩道橋を如何に効率的に構築するかと言う点に置いた。このため国

内唯一の実用ＦＲＰ歩道橋である沖縄ロードパーク橋（2000年 3月竣工）を研究材料とし、これをさら

に効率的かつ標準的に設計する方策について検討した。その結果、主桁部材をＦＲＰ引抜成形材の組み

合わせにより構築する「ビルトアップ法」に着目し、これによる主桁設計法を検討した。また、４ｍの

試験桁の製作、載荷試験を行い、設計法の妥当性と問題点を検証した。本報告書ではこれらの検討内容

の詳細についてまとめたものである。 

 

 なお、本共同研究の実施に当たり、豊橋技術科学大学の山田聖志助教授にはＦＲＰ部材の座屈につい

て助言・指導を頂いた。ここに記して謝意を表します。 
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第１章 ＦＲＰ歩道橋の効率的な構築手法の検討 

 

１.１ ＦＲＰ歩道橋に適した構築形式と特徴 

 

１.１.１ 橋梁部材としてのＦＲＰ材料の設計について 

 日本国内の道路橋は、（社）日本道路協会の「道路橋示方書」に基づき、設計、施工が行われており、

これに歩道橋であれば「立体横断施設技術基準」が適用される。現在の道路橋示方書では使用材料を鋼

材とコンクリートに限定し、これらの材料については誰もが橋の設計を行えるように編纂されているが、

その他の材料を構造部材に用いる場合の基準強度等の規定は無い。 

このような背景で、これまでの一般橋梁の設計技術者が FRPを主部材とした橋梁の設計を実際に行お

うとすると、主桁の大まかな計算や試設計、コスト試算は出来るが、実業務における継ぎ手の設計や、

座屈照査、部材寸法の照査などの設計においては、コンクリートや鋼材を対象とした道路橋示方書の基

準式は適用できないため、実際の詳細設計が困難という問題がある。そのため、解析と確認のための実

験をその都度行うことになるが、確立された設計法や評価基準がないため、過剰な安全側の設計での実

施や試験的な採用に留まり、一般への普及が難しい状況にある。このため、土木構造用部材の FRPとし

ての合理的な設計法が必要である。 

また、FRPは比較的新しい材料で、性能や製作方法が進歩上にあり、構造用部材としての鋼材のよう

な材料の使用規定も無い。これまでの一般の FRP製品は、材料設計の自由度を利点として、材料強度、

樹脂の種類、繊維含有率に至るまで材料設計者が決定し、必要に応じ解析や実験で妥当性を検証してい

る。このことは、大量生産品などでは最適設計が可能で、生産効率が良いといえる。しかし、いわゆる

「一品もの」である土木構造材料として FRPの使用を考えた場合には、材料選定や設計方法の基準のよ

うなものが無い場合、設計や製作効率が悪く、競争力を悪化させる一因になり、FRPに馴染みのない使

用者側からは基準が無いことで「訳のわからない材料」と評価され、敬遠されてしまい、利点である自

由度がある意味で欠点になってしまっている。 

これらの事柄を背景に本研究では、鋼材の設計法と対比させながら実務上の設計方法について検討し、

樹脂と強化繊維から構成される、異方性材料としても考慮しながら、合理的な設計を試みることとした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「一品もの」の橋梁製品 大量生産品としてのＦＲＰ製品 

材料設計に自由度がある 

材料は毎度「設計」するより 
性能保証された材料から「選択」したい

手間をかけた最適設計で 
大量生産 

歩道橋のような 
小規模構造では検討時間をかけられない

設計に手間をかけてもペイできる 

長所 短所？ 
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② 橋梁用材料の材料規格がなくメーカーにばらつきがあり、橋梁設計者が使用材料を選定でき

ない。（自由度が高すぎる。） 

→ 例えば鋼材の SM400のような材料強度の規格がない。 

道路橋示方書では橋梁用に使用する標準的な鋼種とその強度、許容応力度を定め、さら

に使用する板厚により選定される標準的な鋼種をまとめている（下表）。 

発注時に何を規定すれば良いのか、品質保証基準など整理する必要がある。 

ある程度の構造用材料の規格化が望まれる。 

 

 

 

③ 設計者は材料メーカーと協議しながら、積層構成を理解し設計する必要がある。 

→ 積層構成による強度の違いが設計にどのような影響を及ぼすのか、設計者が決定しなけ

ればならない材料の仕様（構成）はどの範囲なのかを明確にする。 
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１.１.２ 歩道橋の構築形式の選定 

FRP橋の実現にあたっては、材料、設計法と並び、従来形式橋梁とのコスト競争力を考慮したう

えで技術的課題への取組みが必要であり、想定される課題事項に対して将来的なコスト優位性を考

慮して形式を選定した。 

 

（１） 材料 

FRP 材料を主に用いる場合、FRP の種類や、他の材料とのいくつかの組み合わせが考えられる。

全部材にGFRPを用いなければならないということではなく、継ぎ手部のスプライスにはステンレ

ス材を用いるなど臨機応変に選択するということも重要である。材料の選択に際しては仕様とコス

トの整理が必要となる。下記に考えられる材料の構成パターンを示す。 

 

  （材料の構成パターン） 

① GFRPで全てを構成する 

② CFRPで全てを構成する        

③ GFRPとCFRPのハイブリッドとする 

④ 金属材料(鋼、ｱﾙﾐ､ｽﾃﾝﾚｽ)と併用する  

：縦桁･横桁の曲げ部材､添接板等への鋼材の使用により FRPの弱点を補い、かつ、コストダ

ウンを図る。 

⑤ FRP材料とコンクリートのハイブリッドとする 

⑥ リサイクル材を用いる  

 

GFRPは剛性が小さく、鋼の 10分の 1程度であることから、①のGFRPで全てを構成する場合、

たわみ制限を満足させるために大きな断面が必要となることが推測できる。そのため、応力的には

余裕のある断面となり、重量も大きくなる。従って、剛性を付加する目的で、CFRP を部分的に用

いて剛性を補うことが効率的と考えられる。また、構造全体がねじりを受ける接ぎ手部などは、力

の方向が一方向ではないので金属板（耐食性を合わせるため SUSとする）を一部用いた、③と④の

併用が効率的な構成と期待できる。 

 

（２） 成形方法  

 成形方法は生産量によってコストに影響するが、開発中の現時点では、将来的に FRP歩道橋の

製造量がある程度確保できると仮定して、成形方法によるコストを比較しながら検討することにす

る。以下の３つの成形方法を検討対象とした。 

ａ） 引抜成形  

既往の形にこだわらず、大断面成形用の形を提案(製作コストや引抜き設備コスト検討) 

→設備投資が過大であるならCFRPの採用も検討する必要がある。 

→新規性があまりないと考えられる型材の 2段重ねや、引抜材の主桁を密に横に並べるよ

うな形式は今回は採用しない方向で検討するものとする。 

 

ｂ） ハンドレイアップ  

沖縄の歩道橋の成功点・失敗点を踏まえてコスト改善検討を行っておく必要がある。 
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ｃ）ビルトアップ（貼り合わせ） 

引抜き成形の組み合わせにより、大断面を構成する。この場合、ボルトと接着剤の併用も

考えられる。接着剤については性能により価格に幅があるため、接着力とコストのバラン

スについても検討しておくことが必要である。また、引抜き成形の大断面構造を製作した

場合とのコスト比較についても調査を行う。 

 

（３） 橋格 

橋格について、今回、歩道橋を選択した理由であるが、下記のような経緯から、歩道橋につい

て検討することとなった。FRP材料が公共構造物の主要構造材料として、使用できるのかという

初期的な疑問があったため、まずは主桁断面に重点をおき、橋梁支間の最低規模と考えられる 10

～15mスパン程度の試設計を実施することとした。 

 

ａ） 道路橋（B活荷重） 

 一般の道路橋に適用するには基本的な思想を決定しておく必要があり、安全率、疲労、

クリープなど設計に対する考え方が定まらない現時点では道路橋に採用するのは課題が

多い。 

 

ｂ） 道路橋（管理橋等活荷重限定） 

 活荷重の条件は緩和されるものの、上記とほぼ同じ理由により、現時点では課題が多い。     

 

ｃ） 応急橋 

 応急橋であることから、疲労検討の必要は無い。応急橋としてはトラス構造が一般的で

あるが、応急橋の場合、全体の組立、解体が容易であることが要求される。一般橋梁で用

いられるボルトサイズ（M20程度）を FRPに使用すると、トラスで用いる引抜成形材の

場合、端抜けが懸念されるなど継ぎ手構造の設計法が確立していない問題があり、応急橋

への応用は、これらの問題を克服した後の検討となる。 

 

ｄ） 歩道橋  

 橋梁としては最小規模であり、基本的な問題を解決していく際に妥当であると考えられ

る。 

 

（４） 橋梁形式 

 

  以下に示す形式の組み合わせを適切に行う必要がある。 

ａ） 鈑桁（曲げ部材） 

FRPの引抜き材を使用する場合、断面制約があり小スパンに限定されるが、板材の橋梁主

構造としては最も基本となる構造である。 

製作時にキャンバー付与については現状では不可能である。 

 

ｂ） 箱桁（曲げ部材） 
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引抜材をそのまま使用する場合、断面の小さい形材しかないため、箱桁と言えるサイズは

現状では無い。従って、ビルトアップにより箱桁を作る場合は、ビルトアップ手法となる。 

製作時にキャンバー付与については現状では不可能である。 

 

ｃ） トラス（軸力部材） 

部材の断面が小さくできる。引抜き材の使用が優位であるが格点部の構造に課題がある。

格点部継ぎ手に一般に橋梁で用いられるようなサイズ（M20程度）のボルトを用いる場合

に、引張りボルトにおける端抜けせん断が起こらないような設計法が考えられる。しかし、

現状では端抜けで継ぎ手を決定して良いのかという課題がある。小さなサイズ（M8程度）

のボルトを使用する方法が考えられるが、施工工数の多さの問題も残る。 

 

ｄ） アーチ（軸力部材） 

部材あたりの断面が小さくでき､引抜き材の使用が優位であるが、現状は曲線の引抜成

形は出来ないのでハンドレイアップになる。 

 

ｅ） 新形式 

吊り床版橋の床組、コンクリート充填ﾊﾟｲﾌﾟ部材などが考えられる。 

 

 今回、検討対象とする形式の選定にあたっては、FRPの橋梁構造部材の設計方法を明確にしてお

く目的があるため、橋梁部材の基本単位となる I型を基本とした鈑桁構造を採用することとした。

また、様々な大きさの断面を実現できるように、I 型はビルトアップから検討し、形材で採用でき

る大きさがある場合にはそれに対応するものとした。 

 

（５） 床版形式 

 

考えられる床版の形式を以下に挙げる。荷重として主桁に与える影響を含めたコスト比較が今

後、詳細に検討を進める上で必要になると思われる。 

しかし、今回の試設計では、床版自体が軽量でなければ橋体を軽量化するメリットが得られに

くいことや、同様に床版に耐腐食性がなければ、FRPの利点が半減すること、また、歩道橋であ

るため、床版の疲労に対する検討が不要であることから、沖縄の歩道橋で用いたものと同じ形式

の FRP床版を基本として試設計を行った。 

 

① RC床版 

② FRP合成床版 

③ グレーティング床版    

④ 鋼床版 

⑤ 全 FRP床版 ← 今回の試設計で用いることとした条件 
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（６） 継ぎ手構造 

 

継ぎ手構造についてはどの形式が最適であるかの判断が難しく、鋼橋の継ぎ手形式をそのまま踏

襲するのは困難であると思われる。また、沖縄の歩道橋でボルト孔からの縁短までの距離の断面

のせん断（端抜け）で設計しているが、万が一の危険を考慮し、端抜けの起こらないような構造

について検討する必要がある。 

① 設計方法の提案 

② 格点構造の検討（ユニバーサルジョイントに代わる改善案） 
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１.２ 梁部材の構築方法とコストの検討 
 

１.２.１ 梁部材の構築方法の選定 

 前節の FRP歩道橋を実現するために、FRP梁部材構築のための効率的な方法を検討した。 

大型の梁部材の構築方法としては、下記 3種類が主に考えられる。 

（1）大断面引抜成形による単一部材 

図 1.2.1－a は国内にある大型の I断面である。 

（2）HLU（ハンドレイアップ）による単一部材 

図 1.2.1－b は沖縄のロードパーク橋で使用した断面である。 

（3）引抜成形品等の部材を二次接着加工により構築するビルトアップ 

図 1.2.1－c は既存の引抜成形による平板とHLU成形のアングル材を接着により構築した

断面である。接着構造であるため、引抜成形の平板にはCFRP、GFRPともそれぞれ単独で作

成したものの組合せが使用可能である。 

 

 

（a）大型引抜断面        （b）HLU           （c）ビルトアップ 

 

図 1.2.1 FRPの大型梁部材断面 

 

FRP 鈑桁歩道橋の支間が 10ｍ程度場合に想定される梁の断面は、ウェブ高 1000mm×フランジ幅

350mm 程度と想定される。この程度の FRP 梁部材を構築するそれぞれの作成方法での特徴を以下に示

す。 

600 

300 

1000

350 

1600 

390 
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（1）大断面引抜成形 

長所：機械成形のため断面が均一で部材強度や信頼性がある。 

   大量生産時には単価が安くなる。 

短所：国内設備による引抜成形断面を越えているため、仮に 1000mmH×350mmWを作成す

る場合は型費とともに、設備費等の大掛かりな初期投資が必要である。 

   技術的、設備的に成形できる業者が限られてくる。 

   型断面形状の変更が難しい。 

   少量生産には向いておらず、少量時は単価が高くなる。 

（2）HLU 

長所： 断面サイズに制約がなく大型部材にも向いている。 

補剛材等の一体成形も可能。 

生産量による材料費の変動があまりない。 

沖縄の歩道橋にて実績がある。 

短所：高弾性率品の成形が難しい。 

手作業による成形のため作業者によるバラツキがでる場合がある。 

一般的に手作業の一品ものであるため材料費は割高である。 

成形には主桁と同じ長さの専用型が必要となる。 

型断面形状、型長さの変更が難しい。 

技術的、設備的に成形できる業者が限られてくる。 

I型断面は難しく、通常はコの字型断面となる。 

（3）ビルトアップ 

長所：各部材の物性が安定しているものを選択できる。 

   CFRP＋GFRP等を後加工で組み合わせることができる。 

   断面サイズの微調整により、さまざまなスパンに対応できる。 

各々の部材は他の用途にも使用されている場合が多く、成形業者が複数ある。 

専用型の初期投資が不要。 

短所：接着、組立て等の加工がある。 

   接着、接合方法が未確定である。 

設計に関しては、主桁自体の設計に関しての難しさがあり検討の必要がある。 

 

 上記のように各々の成形方法で長所、短所があるが、今回の縮小版（4ｍ主桁）の構築においては、将

来の汎用性もふまえ（3）のビルトアップによる構築方法を採用した。 

 

１.２.２ 使用材料 

今回の縮小版（4ｍ主桁）の供試体に使用した部材の材料構成の内訳を表 1.2.1に示す。ここで、フラ

ンジとウェブに用いているGFRP（引抜）は同一部材を切り出して各々の部材として用いた。 

また部材断面のイメージ図を図 1.2.2に示す。 

なお、フランジ及びウェブでの GFRP（引抜）の基材構成に±45°を用いた理由としては、通常の引

抜成形材では 0°方向（長手方向）の繊維が主体であり面内のせん断に弱い事が想定されたため、せん

断の補強用として±45°に繊維を配置したものを利用した。 
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表 1.2.1 FRPの部材材料構成 

場所 品種 成形法 樹脂   各繊維の基材構成 

            

フランジ CFRP 引抜 エポキシ 基材種類 TOW 

        基材割合 100 

        厚さ 1.2 

フランジ GFRP 引抜 ビニルエステル 基材種類 CSM ／ ±45 ／ ROV ／ ±45 ／ CSM 

        基材割合 10.0 ／ 13.3 ／ 53.4 ／ 13.3  ／10.0 

        厚さ 0.692／ 0.42 ／ 1.976／ 0.42  ／0.692 

ウェブ GFRP 引抜 ビニルエステル 基材種類 CSM ／ ±45 ／ ROV ／ ±45 ／ CSM 

        基材割合 10.0 ／ 13.3 ／ 53.4 ／ 13.3  ／10.0 

        厚さ 0.692／ 0.42 ／ 1.976／ 0.42  ／0.692 

接合アング

ル GFRP HLU ビニルエステル 基材種類 CM 

        基材割合 100 

        厚さ 3.0 

TOW：カーボン・トウ 

（0°方向、連続した長繊維） 

CSM：ガラス・コンティニュアスストランドマット 

（ランダム方向、うねった長繊維をまとめたもの） 

±45：ガラス・ニットファブリック 

（±45°方向、＋45,－45°に長繊維を並べ糸で留めたもの） 

ROV：ガラス・ロービング 

（0°方向、連続した長繊維） 

CM：ガラス・チョップドストランドマット 

（ランダム方向、数 cmにカットした繊維をまとめたもの） 

 

 

（a）GFRP（フランジ、ウェブ）  （b）CFRP（フランジ）  （c）GFRP（接合アングル） 

 

図 1.2.2 各部材の基材構成イメージ図 

０° ０°０°
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 また表 1.2.2に各部材の物性値を示す。ここでHLUの値は実験値ではなく推定値をもちいている。 

 

表 1.2.2 各部材物性値 

箇所 材料 方向   最大応力（MPa） 弾性率（GPa） 

フランジ CFRP 橋軸 引張 2697 150

      圧縮 1418 143

    橋軸直角 引張 74.8 10.4

      圧縮 232 10.6

  GFRP 橋軸 引張 406 26.3

      圧縮 419 24

    橋軸直角 引張 81.5 11.2

      圧縮 168 12.5

ウェブ GFRP 橋軸 引張 406 26.3

      圧縮 419 24

    橋軸直角 引張 81.5 11.2

      圧縮 168 12.5

      面内せん断 58.2 5.24

アングル GFRP（HLU) 橋軸 引張 128 10.3

      圧縮 286 10.3

    橋軸直角 引張 128 10.3

      圧縮 286 10.3

      面外せん断 117 -

補剛材 GFRP 橋軸 引張 406 26.3

      圧縮 419 24

    橋軸直角 引張 81.5 11.2

      圧縮 168 12.5

      面内せん断 58.2 5.24

接着剤 砂入りエポキシ   引張せん断 10.2 -
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第２章 主桁部材の設計に関する検討 

 

２.１ 主桁部材設計法に関する考え方 

 

鋼橋での強度照査（道路橋示方書・同解説 1））は、図 2.1.1に示すように鋼材の降伏点を基準として許

容応力度を求めるが、FRPは完全弾性材料であり降伏点がないため、引張強度（材料強度）を基準強度

とする場合の安全率や座屈強度の考え方を見直す必要があり、また鋼材に比べて剛性が低いGFRPでは

歩行者通行時の振動を考慮し、たわみ制限を緩和する必要がある。 

これらの検討結果を踏まえて、FRP 主桁部材に関する設計手法として、図 2.1.2 に示す設計手順や照

査内容の考え方を適用した。 

まず座屈強度に注目すると、従来の鋼材では降伏点まで応力が作用するという考え方（許容応力度の

低減無し）により、幅厚比はオイラー座屈強度によって規定（2.1.1式）されるため、FRP材料には適用

できない。仮に、FRP材料の 0°方向圧縮強度（実験値）を降伏点とした場合のフランジ幅またはフラ

ンジ厚さを簡易的に試算した結果を図 2.1.3に示す。2.1.1式にそのまま適用すると、フランジ厚 4.2mm

の場合、フランジ幅は 41mmとなり非常に狭くなり実用上にはない。また、フランジ幅 100mmとした

場合の要求板厚は 12.6mmとなり現実的ではなく、過安全側の設計となる。ここでは、主桁部材に対し

て FRP特有の座屈強度の考え方を導入することを検討した。 

次に、鋼橋での基本たわみ許容値（支間長の 1/600）をコストの安価なGFRPにそのまま適用すると、

剛性が低いことからたわみ設計となり、本来の材料特徴を生かした強度設計とならない。そこで、立体

横断施設技術基準（日本道路協会）2)に「利用者への影響について特に配慮を加えた場合には、支間長

の 1/400までとして良い」との記述もあることから、歩行者通行時の振動解析などを行い FRP適用時の

許容たわみの緩和を検討した。 

以上を踏まえ、橋梁メーカに馴染みのある「道路橋示方書・同解説」1)になるべく準拠とした形式と

して FRP主桁部材の設計法を構築した。 

なお FRPの場合、鋼材に比べて注意するべき点として、初期不整の扱いとクリープの影響などが考え

られるが、FRP橋梁の場合には死荷重比率が小さいこと等からこれらの影響は小さく、設計上無視し得

るとした。 
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２.１.１ 主桁断面 

主桁断面は I型主桁とし、桁高が大きい際の成形費コスト増加等の課題、また様々な形状に対応し得

るウェブ、フランジのビルトアップ構造（張り合わせ）とした。 

 

２.１.２ 荷重の設定 

設計荷重は、以下のように設定した。 

(1) 死荷重 

・舗装 0.97 [kN/m2] × 歩道幅員[m] 

・床版 0.28 [kN/m2] × 歩道幅員[m] 

・高欄 0.548 [kN/m] 

・主桁 2.07 [kN/m] 

・床組 1.127 [kN/m] 

(2) 活荷重 

・群集荷重 3.5 [kN/m2] × 歩道幅員[m]（1m2面積当りに歩行者 70kgが 5人載荷した状態） 

 

２.１.３ 振動応答解析による許容活荷重たわみの緩和 

立体横断施設技術基準（日本道路協会）2)のたわみ許容値は、「主桁支間長Lの 1/600」とあり、「利用

者への影響について特に配慮を加えた場合には、支間長の 1/400までとして良い」とされている。 

GFRP は鋼材に比べて剛性が低く、歩行者通行時の振動やたわみが大きくなる事が懸念され、たわみ

許容値が厳しいと、FRPの特徴を生かした強度設計とならない。そこで、歩行者通行時の振動解析を行

い、FRP適用時の許容たわみの緩和に対する検討を行った。なお振動計算のモデル化は、床版も含めた

ものが理想であるが、今回は床版構造が明確化されていないため、安全側に主桁のみとした。 

 

(1) 検討モデル 

 a) 歩道橋形状 

桁高 1m及び 1.2mについて、応力で決定される断面ケース、たわみ（活荷重たわみ≦L/600）で決定

される断面ケースの計 4ケースを対象とした。 

断面設計は、橋長 20mモデル、曲げ強度σa=300MPa、せん断強度 τ=100MPa、弾性係数E=20,000MPa、

総安全率は国内施工実績である沖縄 FRP歩道橋と同じ S=3.23)と仮定して、許容応力度を求めて単純梁計

算による応力照査を行った。 

試算結果を図 2.1.4および表 2.1.1に示す。また、たわみ制限をL/400およびL/300に緩和した場合（た

だし、断面 2次モーメントのみ設定）の検討についても、ケース 3，4として行った。 
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表 2.1.1  歩道橋形状の試算結果 
 case 1-1 1-2 2-1 2-2 3 4 
桁高 [m] 1 1 1.2 1.2 － － 
断面決定 

応力 たわみ 
L/600 応力 たわみ 

L/600 
たわみ 
L/400 

たわみ 
L/300 

主桁本数 2 5 2 3 － － 
h 960 1000 1200 1200 － － Web 

 [mm] t 12 15 9 15 － － 
h 320 350 260 350 － － Flg 

 [mm] t 12 35 11 40 － － 
合計 I [mm4] 5.40E+09 3.91E+10 6.79E+09 3.88E+10 2.55E+10 1.91E+10 
 

 b) 歩行条件による活荷重の設定 

活荷重は、以下のように幅員 3.5m内に、5人が平行して同調で歩く条件とした。 

・体 重  ： 70 kg 

・占有幅  ： 0.75 m（立体横断施設技術基準 2）より） 

・幅 員  ： 3.5 m 

・同時走行人数＝3.5 / 0.75 ＝4.67 → 5人 

 ・歩 調  ：約 2Hzで 5人が同調 

       （立体横断施設技術基準 2）の 1.5～2.3Hzの範囲にて照査する。） 

・歩行速度 ：1.3m/s（立体横断施設技術基準 2）より） 

 

 c) 振動計算条件 

その他の 振動計算条件は、以下のように設定した。 

・減 衰 ： 1.5％（沖縄 FRP歩道橋実測値 3)より）および 0.75% 

 ・死荷重 ： 断面計算条件より、8.127 [kN/m ] 

        （断面計算と同様、主桁本数にかかわらず全ケース共通とする。） 

 ・加振力 ： 歩行時における片足の載荷重 F0＝0.4F（F：静荷重 5×70＝350kg） 

       （0.4Fは、Blanchardら文献、及び梶川らの実験結果に基づく。） 

 

(2) 解析結果 

詳細な計算方法および結果は後述とし、結果の概要を以下に示す。 

応答計算結果を、表 2.1.2に示す。また、たわみ制限値と代表的な振動許容値の関係を、図 2.1.5に示

す。使用性によるたわみ制限（加速度の基準値）としては、以下の値を示した。 

  

・立体横断施設技術基準 2)： 0.1G以下 （推奨値） 

・BS54004)       ： f5.0 以下 （f：橋の 1次固有値） 

 

試設計の 4ケースにおいて、応力制限ケース（1-1,2-1）では応答が大きくなり許容値を超えるが、た

わみ制限（1-2,2-2）では応答は充分小さいことがわかる。 

また、たわみ制限L/300またはL/400の場合でも許容値以下の応答となることが判る。 

Web (t) Web (h)

Flg (h) 

Flg (t) 

主桁 
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(3) 利用者の影響（歩道橋の使用性制限）に対する評価 

立体横断施設技術基準 2)では、たわみ制限として、「利用者の影響について特に配慮を加えた場合には、

L/400としてよい」とあり、利用者の影響とは振動応答であると示されている。また文献 5)でも FRP橋

のたわみ制限として、減衰が 1％以上の場合はL/400を提案している。 

立体横断施設技術基準 2)（0.1G以下）および、BS54004)（ f5.0 以下）の振動許容値については、以

下の歩行者使用性に関する根拠がある。 
 

・0.1G･･･多数歩行者（1 人/m2、2Hz）での、歩行者が受ける振動を、不規則振動解析によって求め、

使用性照査として設定した値。 
・ f5.0 ･･･歩行者 1人のみで、共振歩調時での応答計算結果による照査提案値。 

 

ここで、使用性（歩行者の振動感覚）に関する文献調査結果を、表 2.1.3に示す。 

歩行者の振動感覚（じょ限度）に対し、揺れを感じる、不快感などの閾値は、主に振動速度により評

価している。 

実験による心理的アンケートや振動解析などの結果から、統計的に 50%の人間が、少し揺れを感じ始

めるのが、実効値 0.42 [cm/s]からとなっている。また、少し歩きにくく感じ始めるのが、実効値 1.7 [cm/s]

以上であるという結果であった。 

歩行者のじょ限度を、1.7 [cm/s]と考えた場合、たわみ制限L/400（ケース 3）では、1.5 [cm/s]であり、

許容範囲内である。 

また、この場合の安全率として、文献では、1人歩行の解析であるのに対し、本解析結果では 5人が

同歩調であるということ、また実際は歩行者体重が掛かる側のみであるのに対し、解析では sin 波を与

えているため、荷重が＋側と－側に載荷していることの 2項目があり、十分安全側に評価されていると

考えられる。 

よって同様の主桁断面での今後の検討においては、たわみ制限L/400を用いた試設計とする。 

なお、今回は主桁の剛性のみでの検討を行ったが、今後の課題として、床版も含めた橋梁全体として

の振動検討が必要と思われる。また振動応答に影響する減衰および実際の固有値に関して、FRP橋での

実績データが少ないため、最終的には実橋で確認して、データを蓄積する必要があると考えられる。 
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(4) 解析方法 

振動解析は、利用者が足踏みした場合の定常応答、および人が移動する場合の過途応答の計算を行い、

固有振動数との比較により、安全性を確認した。 

 

 a) 固有振動数 

単純梁の応答理論値より、以下の式により算出した。 

・固有振動数 
µ

π EI
l

nf ×= 22
    ･･･(2.1.2) 

         n：モード次数 

         µ（単位長さ質量）＝8.127 [N/mm] / 9806 [mm/s2] = 8.288×10-4 [N s2/mm2] 

 

固有周波数の計算結果を、表 2.1.4に示す。 

歩調範囲 1.5～2.3Hzに近い 1次モードでの解析を行った。 

 

表 2.1.4  固有周期計算結果 [Hz] 

case
次数 

1-1 1-2 2-1 2-2 

1 1.42 3.81 1.59 3.80 

2 5.67 15.3 6.36 15.2 

 

 b) 人が動かない場合の振動応答 

・全体質量 

M ＝8.288×10-4 [N s2/mm2] × 20,000 [mm] ＝16.576 [N s2/mm] 

・1次モードのモーダル質量 

m1＝17/35 M ＝8.051 [N s2/mm] 

・円振動数 ω=2πf               ･･･(2.1.3) 

・バネ定数 ω=√kmより、k=mω2        ･･･(2.1.4) 

・歩調 

人間の歩行歩調 fm 

1.5Hz≦f≦2.3Hzの場合  ：fm ＝f 

f<1.5Hzの場合     ：fm ＝1.5Hz 

f>2.3Hzの場合     ：fm ＝2.3Hz 

 

表 2.1.5  各ケースでのバネ定数 

Case 1-1 1-2 2-1 2-2 

ω 8.906 23.96 9.986 23.87 

k=mω2 638.6 4621.6 802.9 4587.6 
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計算結果を図 2.1.6に示す。また応答値は、人が移動する場合も含めて、表 2.1.6，表 2.1.7にまとめて

示す。 

図 2.1.6より、歩行者の歩調範囲 1.5～2.3Hzに対して、Case2-1（1.2m、たわみ）では固有振動数が 1.59Hz

で範囲内にあり共振する。またCase1-1（1m、たわみ）では固有振動数は 1.42Hzと歩調範囲を外れてい

るが、振動数が近いため応答が下がっていないことが分かる。 

一方 Case1-2,2-2（たわみ L/600）では、共振点が歩調範囲を十分離れており、応答は低いことがわか

る。また、Case-3 (L/400), Case-4（L/300）でも共振点が離れていることで、応答は小さくなっていた。 

なお、減衰 1.5％（沖縄実測値）と 0.75％を比較すると、共振するケース 2-1では減衰 h=0.75の方が，

減衰 h=1.5の約 2倍の応答となっているが、それ以外は共振点と歩調範囲が離れているため、その差が

小さかった。 

 

表 2.1.6  応答計算結果 （減衰 h=1.5%） 
最大応答 

足踏みした場合 移動した場合 
case 
固有振動数

[Hz] 
歩調周波数

[Hz] 
変位[mm]

速度

[mm/s] 
加速度

[mm/s2] 
変位[mm]

速度

[mm/s] 
加速度

[mm/s2] 

1-1 1.42  1.50  17.8 168 1583 22.7 195  1972  

1-2 3.81  2.30  0.47 6.76 97.7 0.47 6.76  97.7  

2-1 1.59  1.59  56 9 569 5680 38.1 370  3806  

2-2 3.80  2.30  0.47 6.81 98.5 0.47 6.81  98  

3 3.08  2.30  1.03 14.8 215 1.03 15.0  216  

4 2.67  2.30  2.34 33.8 488 2.38 34.4  499  

 

表 2.1.7  応答計算結果 （減衰 h=0.75%） 
最大応答 

足踏みした場合 移動した場合 
case 
固有振動数

[Hz] 
歩調周波数

[Hz] 
変位[mm]

速度

[mm/s] 
加速度

[mm/s2] 
変位[mm]

速度

[mm/s] 
加速度

[mm/s2] 

1-1 1.42  1.50  18 3 173 1626 26.0 227  2237  

1-2 3.81  2.30  0.47 6.76 97.7 0.47 6.79  98.2  

2-1 1.59  1.59  113.8 1137 11361 52.6 510  5265  

2-2 3.80  2.30  0.47 6.82 98.5 0.47 6.84  99  

3 3.08  2.30  1.03 14 9 215 1.04 15.1  217  

4 2.67  2.30  2.34 33 9 490 2.43 35.2  514  
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 c) 人が移動する場合の応答 

人が移動する場合の過途応答については、振動モードを以下のように仮定した。 

l
xnxn

πφ sin)( =                                            ･･･(2.1.5) 

運動方程式は、モード座標 qを用いて以下のように表せられる。 

)sincos(1)(
2 0

2 t
l
xntF

mm
xfqqhq

nn

n
nnnnnn

πϖ
φ

ϖϖ ⋅==++ &&&       ･･･(2.1.6) 

上式により、1次モードに対する時刻歴応答解析を行った。結果を図 2.1.7～図 2.1.12に示す。 

歩行速度 1.3[m/s]に対し橋長 20[m]であるので、横断に要する時間は 20/1.3＝15.4秒であり、いずれの

ケースでもほぼ支間中央の 8秒付近でピークが出ていた。 

 

 

資料 1) 道路橋示方書・同解説 Ⅱ鋼橋編 (社)日本道路協会 

資料 2) 立体横断施設技術基準・同解説 (社)日本道路協会 

資料 3) FRP橋梁-その技術と展望-（土木学会 構造工学シリーズ 14 平成 16年） 

資料 4) BS5400 

文献 5) 前田（都立大）、北山（IHI）、中村（都立大）、林（AGC）,梶川（金沢大）、「GFRP 引き抜き

整形材を用いた歩行者用床版橋と振動使用性」、橋梁の健全度モニタリングに関する国際ワー

クショップ／橋梁振動コロキウム、2003.9 
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２.１.４ たわみ照査 

(1) 断面性状の計算 

断面性状は、従来通り以下のように算出する。 

 

 

（断面二次モーメント）          

上フランジ（CFRP） IFC1 ＝B･tFC×(H/2+ tFG + tFC/2)2 

上フランジ（GFRP） IFG1 ＝B･tFG×(H/2+ tFG/2)2 

ウェブ（GFRP） IW   ＝tW･H3/12 

下フランジ（GFRP） IFG2 ＝B･tFG×(H/2+ tFG/2)2 

下フランジ（CFRP） IFC2 ＝B･tFC×(H/2+ tFG + tFC/2)2 

合計 I = IFC1 + IFG1 + IW + IFG2 + IFC2 

･･･(2.1.7) 

 

 

図 2.1.13  主桁断面性状の計算 

 

(2) たわみの算出 

群集荷重によるたわみは、単純梁計算により算出する。 

 

  活荷重たわみ δ ＝
EI

Lqo

3842
5 4

×  [m]  ･･･(2.1.8) 

                   ここで、 

                      EI=EC･IFC1 + EG･IFG1 + EG･IW + EG･IFG12+ EC･IFC2 ･･･(2.1.9) 

                     EC：CFRPの弾性係数（引張方向） 

EG：GFRPの弾性係数（引張方向） 

 

図 2.1.14  群集荷重によるたわみ算出 

 

(3) たわみの照査算出 

許容たわみδC＝L/400とし、δ<δCであれば、照査OKとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

群集荷重 po [kN/m] 

支間L [m] 

ウェブ厚 tW 
G
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ジ
厚
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高
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厚
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２.１.５ 座屈強度（理論値） 

(1) 各ＦＲＰ積層での弾性係数 

FRP剛性を求めるための各積層板の弾性係数であり、ここでは対象 8積層の場合を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.15  FRP積層材料の構成（対象 8層積層） 

 

表 2.1.8  各積層の弾性係数 

 1層目 2層目 3層目 4層目 

弾性係数（繊維方向）E1 E1A E1B E1C E1D 

弾性係数（繊維直角方向）E2 E2A E2B E2C E2D 

ポアソン比（繊維方向）ν12 ν12A ν12B ν12C ν12D 

ポアソン比（繊維直角方向）ν21 ν21A ν21B ν21C ν21D 

横弾性係数 G12 G12A G12B G12C G12D 

※ 121212 EE νν =    

 

(2) スティフネス係数 

積層材料でのスティフネス係数は、下式により積層毎に求める。 

1266

2112

2
22

2112

121

2112

212
12

2112

1
11

,
1

11

1

GQ

EQ

EEQ

EQ

=
−

=

−
=

−
=

−
=

νν

νν
ν

νν
ν

νν

                             ･･･(2.1.10) 

 

(3) スティフネス係数の補正 

繊維の積層角度により、スティフネス係数を以下のように補正する。 

( )
( )

( )
1266

4
22

22
6612

4
1122

44
1212

4
22

22
6612

4
1111

coscossin22sin

sincos

sinsincos22cos

GQ
QQQQQ

QQ
QQQQQ

=

⋅+⋅⋅⋅+⋅+⋅=

+⋅=

⋅+⋅⋅⋅+⋅+⋅=

θθθθ

θθ

θθθθ

 ･･･(2.1.11) 

zD
zC

zB
zA 

tD 
tC 
tB 
tA 

t 
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(4) 面外剛性Ｄマトリックス 

FRP積層材料の剛性Dマトリックスは、以下（資料 6）により定義される。 

( ) ( )
( ) 6,2,1,

)3/1(
1

3
1

3

=

−⋅= ∑
=

−

ji

zzijQD
n

k
kkkij                               ･･･(2.1.12) 

よって、対象 8層積層の場合もDマトリックスは、下式により算出できる。 

( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ){ }3

66
33

66
33

66
33

6666

3
22

33
22

33
22

33
2222

3
12

33
12

33
12

33
1212

3
11

33
11

33
11

33
1111

3/2

3/2

3/2

3/2

DDDCCCBBBAA

DDDCCCBBBAA

DDDCCCBBBAA

DDDCCCBBBAA

zQzzQzzQzzQD

zQzzQzzQzzQD

zQzzQzzQzzQD

zQzzQzzQzzQD

⋅′+−⋅′+−⋅′+−⋅′⋅=

⋅′+−⋅′+−⋅′+−⋅′⋅=

⋅′+−⋅′+−⋅′+−⋅′⋅=

⋅′+−⋅′+−⋅′+−⋅′⋅=

･

･･(2.1.13) 

 

(5) 圧縮座屈強度 

FRP積層材料の圧縮座屈強度は、以下（資料 7）により求められる。 

[ ]661222112

2

22 DDDD
btcr ++⋅⋅
⋅

=
π

σ  [kN/m2]                   ･･･(2.1.14) 

 

ここで、bは圧縮荷重の有効幅であり、応力勾配によって以下のように補正する。 

b＝b0／f                                                        ･･･(2.1.15) 

b0：部材幅（ウェブ高，フランジ突出幅） 

f：応力勾配補正係数 0.113.065.0
2

+





+






=

nn
f ϕϕ              ･･･(2.1.16) 

             
1

21

σ
σσ

ϕ
−

= （応力勾配）                                   ･･･(2.1.17) 

σ1, σ2：それぞれ補剛板の両端での縁応力度 

 

ウェブの場合：f＝3.86（完全曲げ勾配），フランジの場合：f＝1.0（全面一様荷重） 
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２.１.６ 座屈照査 

(1) 曲げ・せん断応力の算出 

死荷重＋活荷重を用いて、単純梁計算により、応力を算出する。 

 

 

 

 

 

 

・荷重 F ＝（死荷重＋活荷重）／主桁本数 [kN/m]         ･･･(2.1.20) 

・曲げモーメント M ＝ 8/2LF ⋅  [kN･m]                ･･･(2.1.21) 

・断面係数 Z ＝
FCFG ttH

I
++2

 [m3]            ･･･(2.1.22) 

・曲げ応力 σ ＝ ZM /  [kN/m2]              ･･･(2.1.23) 

・せん断力 S ＝ 2/LF ⋅  [kN]               ･･･(2.1.24) 

・せん断応力 τ ＝
Ht

S
W ⋅

 [kN/m2]            ･･･(2.1.25) 

 

(2) ウェブの照査 

ウェブは、圧縮応力とせん断応力により照査を行う。 

1
2

<⋅




















+








S

crcr τ
τ

σ
σ

            ･･･(2.1.26) 

S：安全率 

なお、圧縮座屈強度σcr，せん断座屈強度τcrに対して、FRP材料の強度実験値（圧縮強度、せん断強度）

の方が低い値であれば、実験値を許容応力度とする。 

 

(3) フランジの照査 

フランジは、圧縮応力により照査を行う。 

1<⋅







S

crσ
σ

                                    ･･･(2.1.27) 

S：安全率 

なお、圧縮座屈強度σcrに対して、FRP材料の強度実験値（圧縮強度）の方が低い値であれば、実験値

を許容応力度とする。 

 

 

 

 

荷重 F [kN/m] 

支間L [m] 
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２.２ 許容応力度と安全率の考え方 

 

２.２.１ ＦＲＰの許容応力度・安全率の考え方 

 FRPの許容応力度・安全率の考え方は、「FRP水槽耐震設計基準」や、「FRP船艇設計」などが知られ

ているが、許容応力度法による限り、基本的に大きな差はないものと考えられる。そこで、本研究では

考え方が整理されていると思われる、「FRP 構造設計便覧」を基礎に、土木構造部材に適した許容応力

度と安全率の考え方を検討した。 

 「FRP構造設計便覧」では、材料の静的物性値から、許容応力度を「安全率」により直接得るのでは

なく、その材料が確実に発揮することができる設計上の物性値を「限界値」として設定する。これは限

界値の設定には、荷重の種類、運用環境条件などを考慮に入れる。限界値の算出にあたっては式（2.2.1）

に示すように、荷重の種類、運用環境条件などに応じた物性保持率から算出する。物性保持率は、式（2.2.2）

に示すように、環境因子に関する項と、荷重に関する項により算出できると考えられる。 

 

  σm = σs × R            （2.2.1） 

    σs ：静的物性値 

    R ：物性保持率 

 

  R = γe × γl            （2.2.2） 

    γe ：環境因子に関する物性保持率 

    γl ：静的・動的荷重に関する物性保持率 

 

 許容応力度は、式（2.2.3）に示すように限界値と、安全率により求めることができる。安全率には設

計の精度や材料のばらつきなどが見込まれている。 

 

  σa = σm / F            （2.2.3） 

    σa ：許容応力度 

    σm ：限界値 

    F ：安全率 

 

 FRPの許容応力度・安全率をこのような方法で得る理由には、鋼材の許容応力度の設定と考え方をあ

る程度整合させて目的がある。例えば SS400 の場合には、材料の引張強度は 400～510MPa であるが、

設計で用いるのは基準降伏点の 235MPaまでであり、この中にある程度の材料の余裕を持たせている。

SS400の軸方向の引張許容応力度は 140MPaであり、安全率は 1.68としているが、この安全率は基準降

伏点からの数値であり、引張強度からは、2.86 の余裕を持たせている。（いずれも板厚 40mm 以下の場

合）一方 FRPには降伏点は存在せずに、引張試験において脆性的な破壊挙動を示すため、引張強度を基

準に「安全率」を設定すると、次のような弊害が考えられる。 

（1）鋼材の「安全率」と FRPの「安全率」の意味が異なる。 

（2）FRPの「安全率」の方が大きく見える為、FRPの素材としての信頼性が低いとの誤解が生じる。 

 （3）FRP の限界値は環境因子や荷重条件によって変える方が効率的な設計が可能であるが、一度設

定した「安全率」がひとり歩きすることにより、効率的な設計ができなかったり、逆に過小設計
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となる可能性がある。 

（なお、静的物性値と許容応力度の比は、「総安全率」（または絶対安全率）と呼び、安全率と区別する。） 

 

 

              図 2.2.1 鋼材の安全率          図 2.2.2 現在の FRPの「安全率」 
 

 

図 2.2.3 FRPの許容応力度のイメージ図 
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２.２.２ 物性保持率 

 物性保持率は式（2.2.2）に示すように γe（環境因子に関する物性保持率）および γl（静的・動的荷重

に関する物性保持率）から算出する。 

 

(1) 環境因子に関する物性保持率 

 水中で使用される場合には、FRPの内部に水が浸透し、繊維とマトリックス樹脂の剥離による付着力

低下の原因となる。繊維とマトリックス樹脂の剥離は、FRPを水中から引き上げた後も、強度低下とし

て材料物性に影響を与える。初期強度に対してどの程度保持するかは、材料の種類や積層構成によって

異なるが、土木構造用として製作された FRP引抜成形材の物性試験結果や文献から得られた数値は、表

2.2.1に示す通りである。大気中にある場合には、無塗装の場合、表面のマトリックス樹脂が劣化してガ

ラス繊維が露出する場合がある。この表面劣化は材料強度に影響しない場合が多いが、肌を傷つけるた

め、この場合は FRPを塗装して用いるのが原則である。大気中でも雨や空気中の水分によって、FRPの

強度に影響を与える場合がある。一方向層と異なる方向の物性は低下する場合がある。表面の塗装はこ

のような強度低下に効果があると考えられている。 

 

(2) 静的・動的荷重に関する物性保持率 

 疲労荷重がかかる場合には、特にGFRPの γ lが低い値となる。また、静的荷重が長期間かかる場合、

CFRPは静的物性値の80％程度でも γ lに影響しないが、GFRPでは40％でも、γlは 0.6と低い値になる。 

 

表 2.2.1 土木構造用 FRP（引抜成形材）の物性保持率 

（文献や実験から得た値） 

 
因子の 
種類 

項目 GFRP CFRP CF/GFRP 

水中 0.75－0.80 0.8－1.0 － 
γe 

（環境） 屋外暴露 
塗装あり：1.0 
無塗装（0°）：1.0 
無塗装（0°以外）：0.8

1.0 － 

疲労荷重 0.2 0.5－0.53 0.27－0.35 

応力レベル 0.25σs 0.4σs 0.8σs γl 

（荷重） 

静的荷重 

（ケーブル等
一方方向性の
強い場合）

強度保持率 1.0 0.6 1.0 
－ 

 

２.２.３ 安全率 

(1) 安全率の計算 

 「FRP構造設計便覧」より、式（2.2.4）により計算する。 

 

  F ＝ F0×L1×・・・・×L5                          （2.2.4） 

 

 F0：基本安全率（材料の破壊強さが基準となる場合 1.3） 

（剛性・座屈限度が基準の場合 1.2） 



 - 41 -

 L1：材料特性値の信頼度係数 

  （構造物と同一条件で成形された材料を試験により確認した場合 1.0） 

  （静的短期試験のみを行い、疲れ・クリープでの破壊強さの低下を既存データから推定する 

場合 1.1） 

  （静的短期試験を行わない場合 1.2） 

 

 L2：用途・重要度係数 （多人数を殺傷する恐れ 1.2） 

    （公共性があり社会的影響が大きい 1.1） 

    （一般の場合 1.0）（仮設物 0.9） 

 

 L3：外力荷重の推定の不確定さ係数 （官公所等で規定された外力基準 1.0） 

      （未知の分野 1.0以上で設定） 

 

 L4：構造計算での精度係数 （有限要素法等精密な計算を行い、試作実験を経る場合 1.0） 

   （単純なモデル化により従来の構造力学で推定 1.15～1.30） 

   （取付部の局部計算など環境条件すら推定する場合 1.0以上で設定） 

 

 L5：材料特性のばらつき係数 （材料試験を行う場合は=1/[1-kp(σ/x)] 

  （試験の平均値 xと標準偏差σから計算する。kpは信頼度から設定するが、 

     通常は信頼度 99.9%として、kp=3.09とする。） 

 

(2) FRP引抜成形材のばらつきに関する係数(L5) 

 式（2.2.4）に基づき、安全率を試算するが、ばらつきに関する係数(L5)については、実際の実験デー

タが必要である。本来は実際に使用する材料による試験データを使用するべきであるが、ここでは汎用

の FRP引抜成形材について試験してL5を試算した。結果を表 2.2.2に示す。 

 

表 2.2.2 引抜成形材の強さのばらつき係数(L5) 

 

材料の種類 試験の種類 供試体数 強さの平均値
（MPa） 標準偏差 L5 

GFRP引抜成形材 3点曲げ試験（0°） 40 259.6 16.82 1.25

CFRP引抜成形材 3点曲げ試験（0°） 40 510.6 35.10 1.27

CF/GFRP引抜成形材 3点曲げ試験（0°） 40 500.6 34.03 1.27
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２.２.４ 安全率の試算 

 GFRP製歩道橋の試算例を表 2.2.3および表 2.2.4に示す。 

 

表 2.2.3 GFRP製歩道橋の安全率試算例 

 

項 値 考え方 

F0 1.2 たわみ制限で設計が決まることが多い。 

L1 1.0 構造物と同一材料の試験は可能と考えられる。 

L2 1.2 多人数を殺傷する恐れがある。 

L3 1.0 官公所等で規定された外力基準を使用できる。 

L4 1.15－1.3 単純なモデル化による従来の構造力学で計算する。 

L5 1.25 表 2.2.2からGFRPの値を使用 

F 2.07－2.34  

 

 

表 2.2.4 GFRP製歩道橋の許容応力度試算例 

 

項目 値 考え方 

γe 1.0 塗装する。 

γl 0.6 
活荷重が死荷重に比べ十分に小さいので、疲労を無視できると仮定す

る。死荷重レベルは 0.4σs以下とする。 

R 0.6 物性保持率R＝γe×γl＝0.6， 限界値σm＝R×σs＝0.6σsである。 

死荷重に関する 

照査 

上表より安全率F＝2.2を採用すると、 

許容応力度σa＝σm／F＝R×σs／Ｆ＝0.6σs／2.2＝0.27σs 

である。死荷重レベルは 0.27σsに制限する必要がある。 

σa 0.27σs 参考：総安全率＝1/0.27＝3.7 

 

 

２.２.５ 構造用ＦＲＰの安全率と許容応力度（参考） 

 本節では構造用途で FRPを使用している場合の、FRPの安全率・許容応力度に関する考え方をまとめ

た。このような分野・マニュアルの主なものとしては以下が挙げられる。このうち①～③は許容応力度

設計法によっており、④～⑤は限界状態設計法によっている。 

 

 ①FRP水槽構造設計計算法［3］ 

 ②繊維強化プラスチック引抜材技術マニュアル［4］ 

 ③MMFG社設計マニュアル［5］ 

 ④EUROCOMP Design Code［6］ 

 ⑤連続繊維補強材を用いたコンクリート構造物の設計・施工指針（案）［7］ 
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(1) 「ＦＲＰ水槽構造設計計算法」の安全率 

 大型水槽は、大きさや構造が土木構造材料と比較的近いと考えられ、その安全率・許容応力度に関す

る考え方は土木構造材料としての用途にも参考になると考えられる。FRP水槽構造設計計算法において

は、材料品質のばらつきに関する安全係数を以下のように設定している。 

 

  σa  =  σm / F 
 

      ここに σa：許容応力度 

       σm：限界値 

       F：安全率 

 

  σm =  σs× R 

 

   ここに σs：静的物性値 

    R ：物性保持率 

 

  F ＝ F0×L1×・・・・×L5    

 

 ここに 

 F0：基本安全率（材料の破壊強さが基準となる場合 1.3） 

   （剛性・座屈限度が基準の場合 1.2） 

 

 L1：材料特性値の信頼度係数 

  (構造物と同一条件で成形された材料を試験により確認した場合 1.0) 

 （静的短期試験のみを行い疲れ・クリープでの破壊強さの低下を既存データから推定する場合

1.1） 

  (静的短期試験を行わない場合 1.2) 

 

 L2：用途・重要度係数 （多人数を殺傷する恐れ 1.2） 

    （公共性があり社会的影響が大きい 1.1） 

    （一般の場合 1.0）（仮設物 0.9） 

 

 L3：外力荷重の推定の不確定さ係数 （官公所等で規定された外力基準 1.0） 

     （未知の分野 1.0以上で設定） 

 

 L4：構造計算での精度係数 （有限要素法等精密な計算を行い、試作実験を経る場合 1.0） 

    （単純なモデル化により従来の構造力学で推定 1.15～1.30） 

    （取付部の局部計算など環境条件すら推定する場合 1.0以上で設

定） 
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 L5：材料特性のばらつき係数 （材料試験を行う場合は=1/[1-kp(σ/x)] 

    （試験の平均値 xと標準偏差σから計算する。kpは信頼度から設

定するが、通常は信頼度 99.9%として、kp=3.09とする。） 

 

 上記の方法では、用途・重要度と外力の不確定性については、外力の基準で検討し、材料品質のばら

つきに関する安全係数では考慮しないこととしている。土木構造物の設計においても、通常、風、雪、

不確定性などは外力基準で検討するので、同様と考えられる。 

 この安全率には、FRP材料自身の不均一性や物性試験の測定誤差などの様々な原因による材料品質の

ばらつきや、設計と実際の構造とのずれなどが検討されている。このようなばらつきやずれは、大型水

槽と土木構造材料では大きな差がないものと考えられるので、土木用途においてもこれを準用すること

が可能であると考えられる。 

 一方、FRPの水、屋外暴露、応力などによる強度低下は、安全率には見込まれず、物性保持率として

見込まれる。FRPの物性保持率として考慮すべき材料特性低下の要因としては、以下があげられている。 

 

 ・長期負荷によるクリープ変形 

 ・繰り返し負荷による疲れ破壊強さの低下 

 ・環境による破壊強さの低下 

 ・切り欠きなどの応力集中 

 

(2) 繊維強化プラスチック引抜材技術マニュアル 

 繊維強化プラスチック引抜材技術マニュアル［4］は、引張強度を基準とした安全率を設定している。

一般的な安全率を以下のように設定している。 

 

・静的な短期荷重（風荷重，地震荷重等）  2～4 

・静的な長期荷重（固定力，載荷荷重，積雪荷重等） 3～6 

・繰り返し荷重     6～12 

・衝撃荷重        12～20 

・環境条件      温度・薬品共に別途設定が必要 

 

(3) ＭＭＦＧ社設計マニュアル（EXTREN Design Manual） 

 MMFG社設計マニュアル（EXTREN Design Manual）［5］は、引張強度を基準とした安全率を設定し

ている。一般的な安全率を以下のように設定している。 

 

 ・曲げ部材、梁  2.5 

 ・圧縮部材、柱  3.0 

 ・せん断   3.0 

 ・接合部   4.0 

 ・弾性率   1.0 
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(4) EUROCOMP Design Code 

 EUROCOMP Design Code［6］は、限界状態設計法によっており、前出の 3つのマニュアルと単純な

比較はできない。材料に関する安全係数（材料係数）に関しては以下のように定めている。 

 

材料特性データの取得手法係数: γm,1 1.15～2.25 

    （最低値：板,引抜材のデータを実測により得た場合など） 

    （最高値：素材の試験データや理論値による場合など） 

 

材料成形係数: γm,2   1.1～3.2 

    （最低値：ポストキュアされた引抜材や FW材など） 

    （最高値：ポストキュアされていないHL（スプレー）成形材） 

 

設計供用温度係数: γm,3  1.0～3.0 

      （最低値：熱変形温度(HDT)80℃以上で短期載荷の場合など） 

   （最高値：HDT80℃以下、供用温度 25～50℃で長期載荷の場合等） 

 

材料係数: γm ＝ γm,1・γm,2・γm,3                          （2.2.5） 

（γmは 1.5以上であること、但し 10を越える必要はない） 

 

 上記が材料係数の基本であるが、クリープ、疲労、衝撃、爆発、耐火、化学腐食について、詳細な注

意事項を定めている。特に繰り返し荷重がかかる場合には、疲労強度係数を以下のように設定している。 

 

疲労強度係数: γm,4   1.5～3.0 

   （最低値：Fail-safe構造で定期的な検査がなされ、接近できる場合） 

   （最高値：Fail-safe構造でなく、定期的な検査が行われない場合） 

この場合、材料に関する安全率は、 

 γm ＝ γm,1・γm,2・γm,3・γm,4                        （2.2.6） 

となる。 

 

(5) 「連続繊維補強材を用いたコンクリート構造物の設計・施工指針（案）」（土木学会）（土木用ＦＲＰ

ケーブル）［7］ 

 土木用 FRPケーブルの最も主要な用途は、プレストレストコンクリート緊張材である。この他にはグ

ラウンドアンカー、吊橋用ケーブルなどが検討されている。プレストレストコンクリート緊張材につい

ては、実用化のための指針は日本［7］やカナダ［8］、米国［9］に既に存在する。ここでは日本の土木

学会の指針を基に検討する。同指針は限界状態設計法に基づいており、以下のような安全係数を設定し

ている。 

 

① 材料のばらつき 

 引張試験の結果を、材料係数 γmfで除して求める。γmfは 1.15～1.3である。γmfには実験データの偏り、

施工・運搬時の損傷、実験の施工の材料特性の差異、供用中の温度・環境条件による影響等が含まれて
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いる。 

 

② リラクセーション率（荷重の抜け） 

 実験により 100万時間（約 114年）におけるリラクセーション率を求め、この値を使用する。 

 

③ クリープ破断荷重 

 実験により 100万時間（約 114年）におけるクリープ破断荷重を求め、この値を使用する。 

 

④ 疲労 

 引張疲労実験により 2×106回における疲労強度を求めて、この値を使用する。 

 

⑤ 耐アルカリ性 

 コンクリートの細孔溶液を模擬したアルカリ溶液に、60℃で 1ヶ月間浸せきしたあと引張強度を測定

し、未暴露の供試体との比から、最大荷重保持率を求める。 

 

 同じ限界状態設計法によっている前項（4）と比較すると、前項（4）の方が材料係数に関する規定が

細かく、係数も高い。これはこの指針の用途がプレストレストコンクリートに緊張材に限定されている

ため、荷重や環境条件がほぼ一定でことによると考えられる。このため、アウトケーブル、吊橋用ケー

ブル、グラウンドアンカーなどの同指針で想定されていない用途については、新たに検討する必要があ

る。なお、同指針は現在改訂作業中である。 
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２.３ ４ｍ主桁部材の設計 

主桁部材の設計法および FEM解析検証のために、4m主桁（スパン 3m）の曲げ載荷試験を実施した。

ここでは、4m主桁モデルの断面検討および、試設計の結果について述べる。 

 

２.３.１ 主桁部材の設計法 

(1) 主桁断面 

主桁断面は、設計法または FEM 解析の妥当性を検証することを目的に、座屈強度による決定される

断面、たわみ制限により決定される断面の 2タイプとした。 

a) 座屈決定モデル（H450） 

・GFRPウェブ    高さH= 450mm，板厚 t= 4.2mm 

・GFRPフランジ  幅 B= 150mm，板厚 t= 4.2mm 

・CFRPフランジ貼り合せ 幅B= 150mm，板厚 t= 1.2mm 

b) たわみ決定モデル（H150） 

・GFRPウェブ    高さH = 150mm，板厚 t = 4.2mm 

・GFRPフランジ  幅B = 100mm，板厚 t = 4.2mm 

・CFRPフランジ貼り合せ 幅B = 100mm，板厚 t = 1.2mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ａ）座屈決定モデルH450          ｂ）たわみ決定モデルH150 

 

図 2.3.1  4m主桁載荷試験の主桁断面 
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図 2.3.2  4m主桁 座屈決定モデルH450 設計計算書（設計条件・断面寸法） 

 

1．設計条件

m
m
N/mm^2
mm
N/mm^2

死荷重
 舗 装 kN/m^2 × kN/m
 床 版 kN/m^2 × kN/m
 高 欄 kN/m 
 主 桁 kN/m
 床 組 kN/m

 合 計 kN/m

活荷重
kN/m^2 × m = kN/m

荷重合計
kN/m（主桁１本あたり）

kN・m
kN

2．断面寸法・断面力
主桁形状

mm
mm
mm
mm
mm

断面2次モーメント
mm^4
mm^4
mm^4
mm^4
mm^4
mm^4

9.505E+06

上フランジ(CFRP)

31893750

9.505E+06

1.159E+08

上フランジ(GFRP)

下フランジ(GFRP)

3.249E+07

1.019
0.294

2.07

4.2

3.675

ウェブ厚さ

4.2
CFフランジ厚さ 1.2

曲げモーメント
せん断力

1.127

4.912
6.549

4.36625

1.05

0.548

0.97
0.28

5.058

m =
m =1.05

1.05

歩道幅員
CFRP弾性係数

24000
L（スパン）

たわみ制限値

ＣＦＲＰの厚さ 1.2

主桁数 2

群集荷重 3.5

400

歩道橋スパン
1.05
143000

3

GFRP弾性係数

ウェブ
下フランジ(CFRP)

150

3.249E+07

1000

1.8375

補剛材間隔

GFフランジ厚さ

450

フランジ厚さ合計 5.4

5.4フランジ厚さ
ウェブ高さ H
フランジ幅 B

断面２次モーメント

ウェブ厚さ

フランジ厚さ

ウェブ高さ H

フランジ幅 B

CFRP厚さ
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図 2.3.3  4m主桁 座屈決定モデルH450 設計計算書（ウェブ，フランジ厚・積層） 

 

 

 

 

 

3．ウェブ厚・積層

（対称８層積層）

中立軸

mm

N/mm^2 （繊維方向）
N/mm^2 （繊維直角方向）

（繊維方向）
（繊維直角方向）

N/mm^2 （面内せん断弾性率）

4．フランジ厚・積層

（対称８層積層）

（CFRP）

中立軸

mm

N/mm^2 （繊維方向）
N/mm^2 （繊維直角方向）

（繊維方向）
（繊維直角方向）

N/mm^2 （面内せん断弾性率）

厚さ(mm) 積層角度積層

1層
2層

積層

ポアソン比ν12

0.34

1（最外）層

1層
2層

厚さ

3層
4層

2層目

11291
11291
0.34

ヤング率Ｅ２

5488
0.09

安全率 3.2

4000
0.34

5488
0.09

横弾性係数 G1
ν21

4600

41363
13812
0.255

4層目

41363
13812
0.255

0

積層角度
0

3層目

0.600
0.692

厚さ(mm)

5.4

安全率 3.2

5488

ヤング率Ｅ２

5488横弾性係数G12 4000

0.255
13812

Ca

α 0.436

13.5
1/θ 1.119

3層
4層

0.09

2層目

41363

3層目

ポアソン比ν21

41363ヤング率Ｅ１

2層目

13812
0.255

5488
0.09

3層目 0.536
4（最内)層 0.872

4.2

41363

4層目

0.692
0.268
0.268
0.872

01（最外）層

3層目
4（最内)層

2層目

1層目

11291
11291
0.34

0.02

厚さ

ヤング率Ｅ１

ポアソン比ν12

1層目

143000
10600
0.32

0.09

45
-45
0

13812
0.255

45
0
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図 2.3.4  4m主桁 座屈決定モデルH450 設計計算書（設計たわみ，応力の照査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.5  4m主桁 座屈決定モデルH450 設計計算書（4点曲げ試験の座屈荷重） 

 

5．たわみ制限による照査

N/mm^2
N/mm^2
mm
（条件：＜１）

6．座屈応力による照査
① ウェブ

N/mm^2
N/mm^2
N/mm^2

（条件：＜１）

② フランジ
N/mm^2
N/mm^2
N/mm^2

（条件：＜１）

せん断応力 3.5
せん断応力比 0.519

弾性せん断座屈強度 6.7
材料せん断強度 58.2

弾性圧縮座屈強度
材料圧縮強度
圧縮応力
圧縮応力比

419.0

419.0

座屈照査

弾性圧縮座屈強度

1.299

31348.2
材料圧縮強度

0.136

71.6

9.8

活荷重たわみ 0.38
たわみの照査 0.05

9.77
3.47

曲げ応力
せん断応力

圧縮応力

座屈照査
圧縮応力比 0.023

9.8

0.075

7．4点曲げ試験におけるたわみ照査

m
kN ←４点曲げ試験の設計座屈荷重
kN・m （せん断のみによる座屈限界：12.6kN）
N/mm^2
N/mm^2
mm

8．4点曲げ試験における座屈応力照査
① ウェブ

←弾性座屈限界（安全率3.2）

② フランジ

せん断応力比 0.840

荷重位置（端部より）
荷重（せん断力）

0.27

曲げ応力 21.07
せん断応力 5.61

1.00

活荷重たわみ 2.01

10.600

圧縮応力比 0.050

たわみの照査

圧縮応力比 0.294

曲げモーメント 10.600

0.161

3.201座屈照査

座屈照査
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図 2.3.6  4m主桁 座屈決定モデルH450 設計計算書 （ウェブの剛性計算） 

 

※ フランジのCFRPは、GFRPに片側のみ重ね合わせであるが、
対象積層によりCFRP厚さ/2を両面重ね合わせで計算。
※ 対称積層板は一方向板がn層積層されていると考える。

1．異方性積層板の剛性計算

※ 各層を一方向材とみなし，一方向材の物性値を入力
1層目 2層目 3層目 4層目

ヤング率 E1 11291 41363 41363 41363 N/mm^2 （繊維方向）
ヤング率 E2 11291 13812 13812 13812 N/mm^2 （繊維直角方向）
ポアソン比 ν12 0.34 0.26 0.26 0.26 （繊維方向）
ポアソン比 ν21 0.34 0.09 0.09 0.09 （繊維直角方向）
横弾性係数 G12 4000 5488 5488 5488 N/mm^2 （面内せん断弾性率）

1層目 2層目 3層目 4層目

Q11 12767 42281 42281 42281
Q22 12767 14119 14119 14119
Q12 4341 3600 3600 3600
Q66 4000 5488 5488 5488

積層状態（対称8層積層）
 z1 積層 厚さ 積層角度 cosθ sinθ

1層     z2 1 0.692 0 1.00 0.00 z1
3-z2
3 6.470

2層        z3 2 0.268 45 0.71 0.71 z2
3
-z3
3
1.310

3層           z4 3 0.268 -45 0.71 -0.71 z3
3
-z4
3
0.818

4層 基準面 4 0.872 0 1.00 0.00 z4
3 0.663

合計 4.2

１層目 ２層目 ３層目 ４層目

Q11´ 12767 21388 21388 42281
Q22´ 12767 21388 21388 14119
Q12´ 4341 10412 10412 3600
Q66´ 4000 12300 12300 5488

D11 104101
D22 91652
D12 35087
D66 37130

面外剛性
Dマトリックス

剛性計算用

スティフネス係数Q

任意積層角度の
スティフネス係数

ウェブ厚 t

補剛材間隔 a

ウェブ高さ b

ウェブ高さ ｂ

厚さ ｔ

補剛材間隔 a
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図 2.3.7  4m主桁 座屈決定モデルH450 設計計算書 （ウェブの座屈応力計算） 

 

2．圧縮座屈応力の計算

3.86
116.6 mm

71.59 N/mm^2

3．せん断座屈応力の計算

補剛材間隔 a 1000 mm
ウェブ高さ b 450 mm
板厚 t 4.2 mm
α 0.436
1/θ 1.12
Ca 15.0 ←下図より決定 (1/θ)＞1の場合は、1/θ=1としてCaを求めた。

6.67 N/mm^2

4．組合せ座屈応力による照査

圧縮座屈応力比 0.136
せん断座屈応力比 0.519

安全率 3.2 （建築木造：S=2.25～シェル構造指針：S=5 or FRP安全率3.2）
組合せ応力照査 1.299 （条件：＜１）

→NGの場合は、板厚・ウェブ高・補剛材間隔の見直しを行う。

弾性せん断座屈強度

応力勾配補正係数 ｆ
ウェブ高さ ｂ（補正後）

弾性圧縮座屈強度
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図 2.3.8  4m主桁 座屈決定モデルH450 設計計算書 （フランジの剛性，座屈応力計算） 

 

※ 道路橋示方書では，3辺固定で1辺自由であるが，
本計算式では安全側に4辺単純支持とした。

1．異方性積層板の剛性計算
※ 各層を一方向材とみなし，一方向材の物性値を入力

1層目 2層目 3層目 4層目

ヤング率 E1 143000 11291 41363 41363 N/mm^2 （繊維方向）
ヤング率 E2 10600 11291 13812 13812 N/mm^2 （繊維直角方向）
ポアソン比 ν12 0.32 0.34 0.26 0.26 （繊維方向）
ポアソン比 ν21 0.02 0.34 0.09 0.09 （繊維直角方向）
横弾性係数 G12 4600 4000 5488 5488 N/mm^2 （面内せん断弾性率）

1層目 2層目 3層目 4層目

Q11 144094 12767 42281 42281
Q22 10681 12767 14119 14119
Q12 3418 4341 3600 3600
Q66 4600 4000 5488 5488

積層状態（対称8層積層）
 z1 積層 厚さ 積層角度 cosθ sinθ

1層     z2 1 0.600 0 1.00 0.00 z1
3
-z2
3
10.422

2層        z3 2 0.692 0 1.00 0.00 z2
3
-z3
3
6.470

3層           z4 3 0.536 45 0.71 0.71 z3
3
-z4
3
2.128

4層 基準面 4 0.872 0 1.00 0.00 z4
3
0.663

合計 5.4

１層目 ２層目 ３層目 ４層目

Q11 144094 12767 21388 42281
Q22´ 10681 12767 21388 14119
Q12´ 3418 4341 10412 3600
Q66´ 4600 4000 12300 5488

D11 1105264
D22 165864
D12 58834
D66 69091

2．圧縮座屈応力の計算
1.00
72.9 mm

31348.2 N/mm^2

3．圧縮座屈応力による照査
圧縮座屈応力比 0.023
安全率 3.2 （建築木造：S=2.25～シェル構造指針：S=5 or FRP安全率3.2）
座屈応力照査 0.075 （条件：＜１）

弾性圧縮座屈強度

応力勾配補正係数 ｆ
フランジ突出幅 ｂ

剛性計算用

スティフネス係数Q

任意積層角度の
スティフネス係数

→NGの場合は、板厚・補剛材間隔・突出幅の見直しを行う。

面外剛性
Dマトリックス

突出幅 ｂ

厚さ ｔ

補剛材間隔 a

フランジ厚 t
フランジ突出幅 b

補剛材間隔 a
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図 2.3.9  4m主桁 たわみ決定モデルH450 設計計算書（設計条件・断面寸法） 

 

1．設計条件

m
m
N/mm^2
mm
N/mm^2

死荷重
 舗 装 kN/m^2 × kN/m
 床 版 kN/m^2 × kN/m
 高 欄 kN/m 
 主 桁 kN/m
 床 組 kN/m

 合 計 kN/m

活荷重
kN/m^2 × m = kN/m

荷重合計
kN/m（主桁１本あたり）

kN・m
kN

2．断面寸法・断面力
主桁形状

mm
mm
mm
mm
mm

断面2次モーメント
mm^4
mm^4
mm^4
mm^4
mm^4
mm^4断面２次モーメント

1.8375

補剛材間隔

GFフランジ厚さ

150

フランジ厚さ合計 5.4

5.4フランジ厚さ
ウェブ高さ H
フランジ幅 B

ウェブ
下フランジ(CFRP)

100

2.497E+06

1000

主桁数 2

群集荷重 3.5

400

歩道橋スパン
1.05
143000

3

GFRP弾性係数

歩道幅員
CFRP弾性係数

24000
Ｌ（スパン）

たわみ制限値

ＣＦＲＰの厚さ 1.2

1.05

0.548

0.97
0.28

5.058

m =
m =1.05

1.05

せん断力

1.127

4.912
6.549

4.36625

1.019
0.294

2.07

4.2

3.675

ウェブ厚さ

4.2
CFフランジ厚さ 1.2

曲げモーメント

7.642E+05

上フランジ(CFRP)

1181250

7.642E+05

7.703E+06

上フランジ(GFRP)

下フランジ(GFRP)

2.497E+06

ウェブ厚さ

フランジ厚さ

ウェブ高さ H

フランジ幅 B

CFRP厚さ
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図 2.3.10  4m主桁 たわみ決定モデルH150 設計計算書（ウェブ，フランジ厚・積層） 

 

 

 

 

 

3．ウェブ厚・積層

（対称８層積層）

中立軸

mm

N/mm^2 （繊維方向）
N/mm^2 （繊維直角方向）

（繊維方向）
（繊維直角方向）

N/mm^2 （面内せん断弾性率）

4．フランジ厚・積層

（対称８層積層）

（CFRP）

中立軸

mm

N/mm^2 （繊維方向）
N/mm^2 （繊維直角方向）

（繊維方向）
（繊維直角方向）

N/mm^2 （面内せん断弾性率）

-45
0

13812
0.255

45
0

0.02

厚さ

ヤング率Ｅ１

ポアソン比ν12

1層目

143000
10600
0.32

1層目

11291
11291
0.34

1（最外）層

3層目
4（最内)層

2層目

4.2

41363

4層目

0.692
0.268
0.268
0.872

0
45

3層目 0.536
4（最内)層 0.872

2層目

13812
0.255

5488
0.09

3層
4層

0.09

2層目

41363

3層目

ポアソン比ν21

41363ヤング率Ｅ１

Ca

α 0.145

13.5
1/θ 1.119

安全率 3.2

5488

ヤング率Ｅ２

5488横弾性係数G12 4000

0.255
13812

0.09

0

積層角度
0

3層目

0.600
0.692

厚さ(mm)

5.4

41363
13812
0.255

4層目

41363
13812
0.255
0.09

安全率 3.2

4000
0.34

5488
0.09

横弾性係数 G1
ν21

4600 5488

3層
4層

2層目

11291
11291
0.34

ヤング率Ｅ２

積層

1層
2層

積層

ポアソン比ν12

0.34

1（最外）層

1層
2層

厚さ

厚さ(mm) 積層角度
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図 2.3.11  4m主桁 たわみ決定モデルH150 設計計算書（設計たわみ，応力の照査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.12  4m主桁 たわみ決定モデルH150 設計計算書（4点曲げ試験の設計荷重） 

 

5．たわみ制限による照査

N/mm^2
N/mm^2
mm
（条件：＜１）

6．座屈応力による照査
① ウェブ

N/mm^2
N/mm^2
N/mm^2

（条件：＜１）

② フランジ
N/mm^2
N/mm^2
N/mm^2

（条件：＜１）

圧縮応力

座屈照査
圧縮応力比 0.122

419.0

419.0

座屈照査

弾性圧縮座屈強度

0.510

47709.5

活荷重たわみ 5.28
たわみの照査 0.70

51.27
10.40

曲げ応力
せん断応力

0.122

644.3

51.3

材料圧縮強度

弾性圧縮座屈強度
材料圧縮強度
圧縮応力
圧縮応力比

弾性せん断座屈強度 54.1
材料せん断強度 58.2
せん断応力 10.4
せん断応力比 0.192

51.3

0.392

7．4点曲げ試験におけるたわみ照査

m
kN ←４点曲げ試験の設計荷重
kN・m （許容L/600：1.91kN）
N/mm^2
N/mm^2
mm
←許容たわみ限界（L/400）

8．4点曲げ試験における座屈応力照査
① ウェブ

② フランジ

曲げモーメント 2.870

0.229

0.251座屈照査

座屈照査
圧縮応力比 0.071

たわみの照査

圧縮応力比

1.00

曲げ応力 29.96
せん断応力 4.56

1.00

活荷重たわみ 7.50

2.870
荷重位置（端部より）
荷重（せん断力）

0.071 せん断応力比 0.084
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図 2.3.13  4m主桁 たわみ決定モデルH150 設計計算書 （ウェブの剛性計算） 

 

※ フランジのCFRPは、GFRPに片側のみ重ね合わせであるが、
対象積層によりCFRP厚さ/2を両面重ね合わせで計算。
※ 対称積層板は一方向板がn層積層されていると考える。

1．異方性積層板の剛性計算

※ 各層を一方向材とみなし，一方向材の物性値を入力
1層目 2層目 3層目 4層目

ヤング率 E1 11291 41363 41363 41363 N/mm^2 （繊維方向）
ヤング率 E2 11291 13812 13812 13812 N/mm^2 （繊維直角方向）
ポアソン比 ν12 0.34 0.26 0.26 0.26 （繊維方向）
ポアソン比 ν21 0.34 0.09 0.09 0.09 （繊維直角方向）
横弾性係数 G12 4000 5488 5488 5488 N/mm^2 （面内せん断弾性率）

1層目 2層目 3層目 4層目

Q11 12767 42281 42281 42281
Q22 12767 14119 14119 14119
Q12 4341 3600 3600 3600
Q66 4000 5488 5488 5488

積層状態（対称8層積層）
 z1 積層 厚さ 積層角度 cosθ sinθ

1層     z2 1 0.692 0 1.00 0.00 z1
3-z2
3 6.470

2層        z3 2 0.268 45 0.71 0.71 z2
3
-z3
3
1.310

3層           z4 3 0.268 -45 0.71 -0.71 z3
3
-z4
3
0.818

4層 基準面 4 0.872 0 1.00 0.00 z4
3 0.663

合計 4.2

１層目 ２層目 ３層目 ４層目

Q11´ 12767 21388 21388 42281
Q22´ 12767 21388 21388 14119
Q12´ 4341 10412 10412 3600
Q66´ 4000 12300 12300 5488

D11 104101
D22 91652
D12 35087
D66 37130

剛性計算用

スティフネス係数Q

任意積層角度の
スティフネス係数

面外剛性
Dマトリックス

ウェブ厚 t

補剛材間隔 a

ウェブ高さ b

ウェブ高さ ｂ

厚さ ｔ

補剛材間隔 a
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図 2.3.14  4m主桁 たわみ決定モデルH150 設計計算書 （ウェブの座屈応力計算） 

 

2．圧縮座屈応力の計算

3.86
38.9 mm

644.31 N/mm^2

3．せん断座屈応力の計算

補剛材間隔 a 1000 mm
ウェブ高さ b 150 mm
板厚 t 4.2 mm
α 0.145
1/θ 1.12
Ca 13.5 ←下図より決定 (1/θ)＞1の場合は、1/θ=1としてCaを求めた。

54.07 N/mm^2

4．組合せ座屈応力による照査

圧縮座屈応力比 0.122
せん断座屈応力比 0.192

安全率 3.2 （建築木造：S=2.25～シェル構造指針：S=5 or FRP安全率3.2）
組合せ応力照査 0.510 （条件：＜１）

応力勾配補正係数 ｆ
ウェブ高さ ｂ（補正後）

弾性圧縮座屈強度

→NGの場合は、板厚・ウェブ高・補剛材間隔の見直しを行う。

弾性せん断座屈強度
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図 2.3.15  4m主桁 たわみ決定モデルH150 設計計算書 （フランジの剛性，座屈応力計算） 

 

※ 道路橋示方書では，3辺固定で1辺自由であるが，
本計算式では安全側に4辺単純支持とした。

1．異方性積層板の剛性計算
※ 各層を一方向材とみなし，一方向材の物性値を入力

1層目 2層目 3層目 4層目

ヤング率 E1 143000 11291 41363 41363 N/mm^2 （繊維方向）
ヤング率 E2 10600 11291 13812 13812 N/mm^2 （繊維直角方向）
ポアソン比 ν12 0.32 0.34 0.26 0.26 （繊維方向）
ポアソン比 ν21 0.02 0.34 0.09 0.09 （繊維直角方向）
横弾性係数 G12 4600 4000 5488 5488 N/mm^2 （面内せん断弾性率）

1層目 2層目 3層目 4層目

Q11 144094 12767 42281 42281
Q22 10681 12767 14119 14119
Q12 3418 4341 3600 3600
Q66 4600 4000 5488 5488

積層状態（対称8層積層）
 z1 積層 厚さ 積層角度 cosθ sinθ

1層     z2 1 0.600 0 1.00 0.00 z1
3-z2
3 10.422

2層        z3 2 0.692 0 1.00 0.00 z2
3
-z3
3
6.470

3層           z4 3 0.536 45 0.71 0.71 z3
3
-z4
3
2.128

4層 基準面 4 0.872 0 1.00 0.00 z4
3 0.663

合計 5.4

１層目 ２層目 ３層目 ４層目

Q11´ 144094 12767 21388 42281
Q22´ 10681 12767 21388 14119
Q12´ 3418 4341 10412 3600
Q66´ 4600 4000 12300 5488

D11 1105264
D22 165864
D12 58834
D66 69091

2．圧縮座屈応力の計算
1.00
47.9 mm

47709.5 N/mm^2

3．圧縮座屈応力による照査
圧縮座屈応力比 0.122
安全率 3.2 （建築木造：S=2.25～シェル構造指針：S=5 or FRP安全率3.2）
座屈応力照査 0.392 （条件：＜１）

→NGの場合は、板厚・補剛材間隔・突出幅の見直しを行う。

面外剛性
Dマトリックス

弾性圧縮座屈強度

応力勾配補正係数 ｆ
フランジ突出幅 ｂ

任意積層角度の
スティフネス係数

剛性計算用

スティフネス係数Q

フランジ厚 t
フランジ突出幅 b

補剛材間隔 a

突出幅 ｂ

厚さ ｔ

補剛材間隔 a
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２.３.２ ＦＥＭによる解析検証 
(1) 概要 

 2.3で設計した 4ｍ主桁の断面寸法を基に、有限要素モデルを作成し、ビルドアップ法による主桁部材

の線形座屈固有値解析および初期不整を考慮した幾何学的非線形構造解析を行い、座屈および強度につ

いて検討した。 

 

(2) 解析モデル 

 本解析モデルは、2.3.1で設計した 4ｍ主桁の断面寸法を基に 1/2モデルとし、ウェブ高 450mm、150mm

の 2つのモデルを作成した。両解析モデルを図 2.3.16に示す。 

解析モデルは、フランジ部、ウェブ部、補剛材部、アングル部で構成される。また、フランジ部はCFRP

と GFRP板の貼り合わせによって構成されている。CFRP板の板厚は、全体構造物のスケールに対し非

常に薄いため、ソリッド要素を用いて要素分割を行うと、膨大な要素数になる。このため、積層複合構

造を構築できる積層シェル要素をフランジ部およびウェブ部に用い、補剛材部およびアングル部材はソ

リッド要素とした。その際、フランジ部の複合構造は、図 2.3.17に示すように、GFRP部、CFRP部およ

び接着層の 3層に分けてモデル化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ウェブ高 450mm 
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表 2.3.3 解析に使用した材料物性値 

 CFRP板 GFRP板 

0°引張弾性率 GPa 150 26.3 

0°圧縮弾性率 GPa 143 24.0 

90°引張弾性率 GPa 10.4 11.2 

90°圧縮弾性率 GPa 10.6 12.5 

0°曲げ弾性率 GPa 135 12.4 

90°曲げ弾性率 GPa － 12.0 

面内せん断弾性率 GPa 4.6 5.2 

ポアソン比 0.32 0.35 

 

 

表 2.3.4 各部材に用いた材料物性 

部材 材料物性 

上フランジ CFRP 圧縮弾性率 

上フランジ GFRP 曲げ弾性率 

下フランジ CFRP 引張弾性率 

下フランジ GFRP 曲げ弾性率 

ウェブ GFRP 引張と圧縮の平均弾性率 

補剛材 GFRP 引張と圧縮の平均弾性率 

 

 

 

表 2.3.5 アングル部材の材料物性値※1 

曲げ弾性率 GPa 10.3 

ポアソン比 0.34 
     ※1 ガラス含有率が 33.5wt.%としたときの推定値 

 

 

(4) 境界条件 

 図 2.3.18に示すように、1/2対称面に対して対称拘束し、モデル端部から 500mmの下フランジにおい

て単純支持とした。 

また、荷重は節点荷重として与え、荷重を負荷する節点の鉛直方向変位を同一変位とするために、こ

れらの節点の鉛直方向に拘束方程式を設定した。 
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(a) 座屈モード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 座屈箇所の詳細図 

 

図 2.3.19 座屈モード 
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(a) モデル全体の変形（スケール×20倍） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) ウェブおよびフランジの変形（スケール×20倍） 

 

図 2.3.21 ウェブ高 450mmモデルの変形図 
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b) ウェブ高１５０mmモデル 

・ 線形座屈固有値解析結果 

 座屈モードを図 2.3.23に示す。座屈は、試験体中央部におけるウェブ部およびフランジ部で発生し、

座屈荷重は 50.7kNとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 座屈モード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 座屈箇所の詳細図 

 

図 2.3.23 座屈モード 
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(a) モデル全体の変形（スケール×3倍） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（スケール比×3倍）          （スケール比×10倍） 

(b) ウェブおよびフランジの変形 

 

図 2.3.25 ウェブ高 150mmモデルの変形図 
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第３章 主桁部材および接合に関する実験的検討 

 

３.１ ビルトアップ法による４ｍ主桁部材の検討 
 
３.１.１ 主桁の製作 

今回の縮小版（4m主桁）の供試体製作は座屈決定モデル（H450）およびたわみ決定モデル（H150）

の 2種類を製作した。 

(1) 供試体 

供試体の断面図および補剛材、アングルの位置等を含めた側面図を図 3.1.1に示す。ウェブと補剛材と

を接合するアングルは図のようにせん断区間内に配置しないよう考慮した。 

・各種接合用に用いたHLUのアングルは 30×30×3mmtとした。 

・アングルは成形上の都合により補剛材位置でカットした（1m長さ）ものを使用。 

・アングルの突合せ部（補剛材部）には図 3.1.2のように 60mm長さのアングルを接着し、2枚重ねと

した。 

 

 

 

（a）座屈決定モデル 

 

（b）たわみ決定モデル  

 

図 3.1.1 供試体図 

450 

150 

t4.2 

(GF) 

t4.2(GF) 

+t1.2(CF) 

4000 
1000 1000 1000 500 500 

アングル位置は 

補剛材の外側 

アングル位置は 

補剛材の内側 

150 

100 

t4.2 

(GF) 
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+t1.2(CF) 

4000 
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(2) 製作方法 

製作においては、座屈決定モデル,たわみ決定モデルとも下記の順序にて製作を行った。 

  （1）準備として各部材のカットおよびサンディング等の表面処理 

  （2）ウェブ＋接合用アングルの接着 

  （3）フランジ部のCFRP+GFRPの接着 

  （4）フランジ＋ウェブの接着 

  （5）現物あわせにて補剛材用部材のカット加工 

  （6）補剛材の接着 

各々の製作状況を図 3.1.3～図 3.1.9に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （a）CFRP （フランジ）                     （b）GFRP（フランジ、ウェブ） 

 

 

 

ピールクロス 

 

 

 

 

 

 

 

   （c）GFRRP（接合用アングル） 

 

図 3.1.3 各部材およびサンディング処理 
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表 3.1.1 各種ゲージ名 

 データロガ№ ゲージ名 注釈 

 0 Ｐ 荷重(kN) 

 

  1 δ 中央たわみ(mm) 

 2 1aL 上ﾌﾗﾝｼﾞ 

 3 1eL ウェブ 

 4 1eT ウェブ 

 5 1fL ウェブ 

 6 1fT ウェブ 

 7 1f45 ウェブ 

 8 1gL ウェブ 

 9 1gT ウェブ 

 10 1kL 下ﾌﾗﾝｼﾞ 

 11 1lT 裏面ウェブ 

 12 2aL 上ﾌﾗﾝｼﾞ 

 13 2aT 上ﾌﾗﾝｼﾞ 

 14 2bL 上ﾌﾗﾝｼﾞ 

 15 2bT 上ﾌﾗﾝｼﾞ 

 16 2cL 上ﾌﾗﾝｼﾞ 

 17 2dL 上部ｱﾝｸﾞﾙ 

 18 2eL ウェブ 

 19 2fL ウェブ 

 20 2fT ウェブ 

 21 2gL ウェブ 

 22 2hL 下部ｱﾝｸﾞﾙ 

 23 2iL 下ﾌﾗﾝｼﾞ 

 24 2jL 下ﾌﾗﾝｼﾞ 

 25 2jT 下ﾌﾗﾝｼﾞ 

 26 2kL 下ﾌﾗﾝｼﾞ 

 27 2kT 下ﾌﾗﾝｼﾞ 

 28 3eT 補剛材 

 29 3eL 補剛材 

    

 ゲージ名の付け方  

 1  a  L   

  

 1-1断面 位置a 長手方向（L) 
   直角方向（T） 
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なお載荷部（圧子側 2ヶ所）には応力集中を避けるため、上から載荷冶具、鋼板、ゴム、FRPの順番

となるようにして試験を行った。支点部（下側 2ヶ所）ではたわみ測定時の影響を考慮しゴムを挿入せ

ず、支点冶具、鋼板、FRPとなるようにして試験を行った。 

試験の様子を図 3.1.12に示す。面外の変形を押えるため図中のように横倒れ防止冶具を保護用として

設置した。 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.12 試験状況（座屈決定モデル） 
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表 3.1.2 各種ゲージ名 

 データロガ№ ゲージ名 注釈 

 0 Ｐ 荷重(kN) 

 

  1 δ 中央たわみ(mm) 

 2 1aL 上ﾌﾗﾝｼﾞ 

 3 1eL ウェブ 

 4 1eT ウェブ 

 5 1fL ウェブ 

 6 1fT ウェブ 

 7 1f45 ウェブ 

 8 1gL ウェブ 

 9 1gT ウェブ 

 10 1kL 下ﾌﾗﾝｼﾞ 

 11 1lT 裏面ウェブ 

 12 2aL 上ﾌﾗﾝｼﾞ 

 13 2aT 上ﾌﾗﾝｼﾞ 

 14 2bL 上ﾌﾗﾝｼﾞ 

 15 2bT 上ﾌﾗﾝｼﾞ 

 16 2cL 上ﾌﾗﾝｼﾞ 

 17 2dL 上部ｱﾝｸﾞﾙ 

 18 2eL ウェブ 

 19 2fL ウェブ 

 20 2fT ウェブ 

 21 2gL ウェブ 

 22 2hL 下部ｱﾝｸﾞﾙ 

 23 2iL 下ﾌﾗﾝｼﾞ 

 24 2jL 下ﾌﾗﾝｼﾞ 

 25 2jT 下ﾌﾗﾝｼﾞ 

 26 2kL 下ﾌﾗﾝｼﾞ 

 27 2kT 下ﾌﾗﾝｼﾞ 

 28 3eT 補剛材 

 29 3eL 補剛材 

    

 ゲージ名の付け方  

 1  a  L   

  

 1-1断面 位置a 長手方向（L) 
   直角方向（T） 
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たわみ設計モデルにおいても載荷部および支点部に応力集中を避けるため鋼板、ゴム等を挿入し試験

を行った。 

試験の様子を図 3.1.15に示す。 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.15 試験状況（たわみ決定モデル） 
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３.１.３ 試験結果および考察 

(1) ウェブ高４５０ｍｍの試験体について 

 試験体は、図 3.1.16 に示すように試験体端部から 500～1500mm における補剛材間のウェブ部で弓状

に膨らんで座屈し、68.2kN時に図 3.1.17に示すように圧子接触箇所から試験体端部に向かう上フランジ

のCFRPとGFRPの間で剥離破壊した。 

 荷重－変位線図を 2.3.2で述べた解析結果と比較して図 3.1.18に示す。この図から明らかなように、解

析結果は試験結果とよく一致した。 

 3.1.2で述べた 1－1断面におけるウェブ部中央部のひずみゲージ l、fの鉛直方向ひずみから求めた曲

げひずみと荷重の関係を解析結果と比較して図 3.1.19に示す。この図からわかるように、試験体のウェ

ブ部の曲げひずみは30kN付近で急激に大きくなることから、ウェブ部の座屈が始まったと考えられる。

試験における座屈荷重は、線形座屈解析結果から得られた座屈荷重 35.8kNと比較すると、20％程度低い

結果となった。ただし、図 3.1.19より、非線形構造解析結果は試験結果と比較して全体的な傾向が一致

し、ウェブ座屈を十分に予測できると考えられる。 

 試験体に設置したひずみゲージの中で代表的な位置における荷重－ひずみ線図を解析結果と比較して

図 3.1.20に示す。この結果より、解析結果は試験結果とよく一致し、実用的な精度のひずみレベルを予

測できると考えられる。 

 

(2) ウェブ高１５０ｍｍの試験体について 

試験体は、図 3.1.21に示すように、荷重 26.9kN時に 4点曲げ圧子間において、上フランジ部のCFRP

とGFRPの間で剥離破壊した。また、試験体は破壊する前にフランジ部およびウェブ部において、目視

では座屈は見られなかった。 

荷重－変位線図を 2.3.2で述べた解析結果と比較して図 3.1.22に示す。この図からわかるように、解析

結果は試験結果と比較して全体的に剛性が低い結果となった。 

試験体に設置したひずみゲージの中で代表的な位置における荷重－ひずみ線図を解析結果と比較し

て図 3.1.23に示す。この結果より、解析結果は試験結果と全体的にほぼ一致し、実際のひずみレベルを

十分に予測できると考えられる。 
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図 3.1.16 座屈様相 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.17 破壊様相 
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３.２ 接合に関する検討 
 

３.２.１ ボルト接合静的強度（Ｍ５ボルト） 

(1) ＦＲＰ試験体 

小口径ボルト接合の強度を検討するに当たっては、基本的な特性を把握する観点から、ダブルラップ

ボルト接合を対象とした。接合試験はASTM D 953に準拠するものとし、図 3.2.1に示すように、両端に

単孔（φ5.2）を空けた FRP試験体を M5ボルトおよび添接板により両側から引張した。FRP試験体は、

表3.2.1に示すような基材構成比の異なる3種類のCF/GFハイブリッドFRP積層板、添接板は鋼材SS400

としている。FRP試験体の積層構成は、いずれもマット（ガラス・コンティニュアス・ストランド・マ

ット：Glass Continuous Strand Mat（CSM））／クロス（ガラス・ニットファブリック・クロス：Glass Knitted 

Fabric Cloth（KF））／トウ（カーボン・トウ：Carbon Tow（Tow））／クロス／マットの 5層構成となっ

ている。なお、マット層およびクロス層はガラス繊維で構成されているが、トウ層は炭素繊維で構成さ

れている。また、樹脂には耐候性に優れたビニルエステル樹脂を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1 FRP試験体のダブルラップ接合試験 

 

 

表 3.2.1 FRP試験体の基材構成 

 

 

 

 

 

 

 

試験体１ 試験体２ 試験体３

基 材 体積 比率 基 材 
体積 
比率 基 材 

体積 
比率 

CSM 4.16% CSM 4.16% CSM 4.16% 
クロス 5.2% クロス 10.4% クロス 15.6% 
トウ 33.28% トウ 22.88% トウ 12.48% 
クロス 5.2% クロス 10.4% クロス 15.6% 
CSM 4.16% CSM 4.16% CSM 4.16% 

FRP試験体 
（t3.2） 

e（6.25,10,25） 

30 l（55,70,130） 

e

ボルト：M5 

添接板（t3.2） 

ボルト：M5 

w

φ=5 2

φ=5.2
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 d/w=0.2の試験体は、破壊モードが「圧壊→せん断」あるいは「せん断」と推定されている。試験体 1

～3を比較すると、縁端距離によらず、クロス層含有率の高い試験体 3で最大荷重が高くなる傾向にあ

るが、クロス層含有率と最大荷重との間に定量的な比例関係は確認できなかった。また、縁端距離が長

くなると最大荷重も高くなる傾向が見られた。d/w=0.4 の試験体は、破壊モードが縁端距離により異な

ると推定されている。d/w=0.2 の試験体で見られた「圧壊→せん断」および「せん断」破壊の他に「引

張－引裂」破壊も見られる。「引張－引裂」破壊は、縁端距離が長い場合に見られ、円孔外側のマット層・

クロス層の引張強度が「圧壊→せん断」および「せん断」破壊の強度よりも低くなる場合に生じたと判

断される。また、「圧壊→せん断」および「せん断」破壊の場合には、d/w=0.2の試験体とほぼ同様の傾

向にある。d/w=0.6 の試験体は、破壊モードが「引張－引裂」と推定されている。引張－引裂破壊の場

合には、引張破壊あるいは引裂破壊のどちらが卓越するのかで最大荷重の傾向が異なる。円孔外側の引

張破壊が卓越する場合には、クロス層含有率の増大に伴って最大荷重も高くなると判断される。しかし、

引裂破壊が卓越する場合には、最大荷重はクロス層含有率の影響を受けないと判断される。e/d=1.25 の

場合以外については、クロス層含有率と最大荷重との間に関係が見られないことから、引裂破壊が卓越

していると考えられる。一方、e/d=1.25 の場合については、クロス層含有率と最大荷重との間に定性的

な関係が見られる。 

①クロス層含有率の効果 

 試験体 1と試験体 2,3との間には、クロス層含有率の増加に伴う最大荷重の増大が確認されたが、試

験体 2と試験体 3の間には明瞭な関係は確認されなかった。「せん断」破壊や「引張」破壊のように、ク

ロス層含有率の大小が最大荷重に直結すると考えられる場合にも同様の傾向が見られたことから、試験

体 2,3における実際のクロス層含有率は、想定とはやや異なっていると判断される。 

②縁端距離の効果 

 破壊モードが「圧壊→せん断」および「せん断」の場合には、縁端距離が長くなると最大荷重も高く

なる。また、破壊モードが「引張－引裂」であり、引裂破壊が卓越する場合についても、縁端距離が長

くなると最大荷重も高くなっている。 

図 3.2.2 は、破壊モードが「圧壊→せん断」および「せん断」の代表的な例（d/w=0.2）に対して、最

大荷重と縁端距離との関係を示したものである。図 3.2.2からも、クロス層含有率と最大荷重との間には、

一定の関係が存在しないことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.2 最大荷重と縁端距離との関係 
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(3) 摩擦形式ボルト接合 

a) 試験結果 

 FRP試験体は、FRP試験体幅とボルト径との比（w/d）が 5、縁端距離とボルト径の比（e/d）が 5で

ある試験体を対象とした。試験方法は支圧形式ボルトの場合と同様であり、ボルト軸力は 3種類に変化

させた。ボルト軸力を加えた場合の最大荷重に関する試験結果を表 3.2.3に示す。また、軸力と最大荷重

との関係を図 3.2.3に示す。図 3.2.3には、軸力が 0（支圧形式ボルトのケース）の結果も併せて示して

いる。図 3.2.3を見ても分かるように、軸力の増加に伴い最大荷重も増大している。ただし、軸力と最大

荷重との関係は非線形となっており、軸力増の初期において最大荷重が著しく増大していることが分か

る。 

 

 

表 3.2.3 摩擦形式ボルト接合の最大荷重（N） 
トルク
試験体 

3N･m 6N･m 12N･m 

1 
2 
3 

9,683 
10,472 
11,439 

10,252 
11,458 
12,350 

11,327 
11,875 
13,683 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.3 摩擦形式ボルト接合の最大荷重－軸力線図 

 

 

b) 軸力の効果 

破壊後の試験体の状況を図 3.2.4に示す。図 3.2.4（a）は軸力を加えない試験体に対する状況を示した

ものであるが、これによると 2種類の破壊形式が観察される。一つは、円孔周辺の材料が面外方向に圧

縮破壊する形式であり、もう一つは、円孔から縁端にかけてせん断破壊する形式である。一方、図 3.2.4

（b）は軸力を加えた試験体に対する状況を示したものである。軸力を加えた場合には、円孔から縁端に

かけたせん断破壊が明瞭に観察されたが、円孔周辺の材料が面外方向に圧縮破壊する破壊形式は軸力を

加えない場合程には明瞭に見られなかった。 
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c) 摩擦効果 

 接合強度に及ぼすボルト軸力の効果は、面外変形の拘束に伴う試験体圧縮強度（圧壊強度）の増大効

果、試験体と添接板の摩擦効果の 2種類と考えられる。図 3.2.3を見ると、軸力を加えた試験体について

は、軸力と最大荷重との関係はほぼ線形を保っていることが分かる。軸力を加えた試験体の破壊モード

は全て「せん断」と判断されるため、軸力による摩擦力の相違は最大荷重にそのまま反映されたと考え

られる。図 3.2.3より FRP試験体と添接板との摩擦係数を試算すると 0.1程度になる。また、添接板を鉄

鋼系材料とした場合には、FRP試験体と添接板との摩擦係数は 0.13と報告されている文献もあり、上記

試験結果はこの値にかなり近い値となっている。一方、図 3.2.5を見ると、軸力を加えた試験体について

は、載荷過程の比較的初期の段階において荷重－変位線図が一致している。試験体と添接板とが滑動し

ないと仮定した場合には、軸力の大小に関わらず荷重－変位線図は一致する。図 3.2.5より FRP試験体

と添接板との摩擦係数を試算すると、図 3.2.3 より試算した場合とほぼ同一の 0.1 程度となる。図 3.2.3

の場合には、FRP試験体と添接板の滑動も考慮に入れた最大荷重で評価しているため、摩擦係数は動摩

擦係数に相当すると判断される。一方、図 3.2.5 の場合には、FRP 試験体と添接板とが滑動しないと仮

定して評価しているため、摩擦係数は静摩擦係数に相当すると判断される。FRP試験体と添接版の滑動

の有無に関わらず、摩擦係数は 0.1程度と判断されるため、摩擦形式ボルト接合の強度設計においては、

摩擦係数を 0.1とするのが妥当と判断される。 

 

(4) ボルト－接着併用接合 

a) 試験結果 

 ボルト－接着併用接合は、FRP 試験体と添接板とをボルトならびに接着により接合したものである。

FRP試験体は、試験体幅とボルト径との比（w/d）が 5、縁端距離とボルト径の比（e/d）が 5である試験

体 2を対象とした。接着剤には、セメダイン社製の 2液系エポキシ樹脂接着剤EP-007を用いた。接着に

あたっては、試験体表面をサンドペーパ（#240）により処理する方法、サンドペーパ（#240）およびプ

ラズマ照射により処理する方法の 2方法を適用した。また、プラズマ照射には、キーエンス社製の酸素

プラズマ処理機を用いた。試験方法は支圧形式ボルトの場合と同様であり、軸力が 0の場合と軸力を加

えた場合の両ケースを対象とした。ボルト軸力は、摩擦形式ボルト接合の場合と同様に 3種類を設定し

た。試験結果は表 3.2.4に示す通りである。 

 

 

表 3.2.4（a） 支圧形式ボルト－接着併用接合の最大荷重（N） 

 

 

 

 

表 3.2.4（b） 軸力を有するボルト－接着併用接合の最大荷重（N） 

 

 

 

 

 

試験体 No.1 No.2 No.3 平均 

サンドペーパ処理 
サンドペーパ＋プラズマ処理

19,210
19,046

18,705
19,192

18,687
18,808

18,867 
19,015 

トルク
試験体 

3N･m 6N･m 12N･m 

サンドペーパ処理 
サンドペーパ＋プラズマ処理

14,741 
21,130 

16,455 
19,358 

18,069 
21,130 
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b) 接着強度 

 接着強度を把握するため、引張せん断試験を JIS K 6850に基づいて実施した。試験体の形状は図 3.2.6

に示す通りであり、試験体の引抜方向は引張方向に合致している。引張試験機はインストロン社製の試

験機を用い、変位速度 1mm/minで試験体両端のチャック部分を引張するものとした。なお、JISでは試

験体の厚さを 1.6±0.1mmとしているが、FRP試験体の厚さが 3.2mmであることを考慮して、試験体の厚

さを加工せずにそのまま用いるものとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.6 引張せん断試験に用いた試験体の形状 

 

 

FRP試験体の表面処理は、①サンドペーパ（#240）処理、②1秒間のプラズマ処理、③サンドペーパ

（#240）および 1秒間のプラズマ処理、の 3種類とした。なお、①～③の全ての表面処理について、ア

セトン脱脂を併用している。最大荷重および接着強度の試験結果は表 3.2.5に示す通りである。ここで、

接着強度は最大荷重を接着面積で除した値としている。 

 

 

表 3.2.5 FRP試験体の接着強度 

 

 

 

 

 

 

表 3.2.5より、接着強度の高い順に並べると、③サンドペーパ（#240）および 1秒間のプラズマ処理、

①サンドペーパ（#240）処理、②1秒間のプラズマ処理、の順になっている。なお、これは FRPと FRP

の接着強度を調査した結果であるが、鋼材と FRPの接着強度についても、接着強度の絶対値が異なるだ

けで、表面処理との関係は FRPと FRPの接着と同様であると考えられる。 

 

c) 軸力の効果 

 試験体表面をサンドペーパ処理した場合には、軸力の増加に伴い最大荷重が増大する傾向にある。接

最大荷重(N) 
試験体 

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 平均
接着強度 
(MPa) 

サンドペーパ処理 
プラズマ処理 

サンドペーパ＋プラズマ処理 

3,942 
3,166 
5,546 

4,467
4,290
5,518

4,953
3,906
6,506

5,324
4,304
6,013

5,020
2,917
5,107

4,741
3,717
5,738

15.2 
11.9 
18.2 

37.5mm 12.5mm
100mm100mm 

25mm 

接着剤
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着接合により最大荷重が決定されると仮定した場合には、軸力に大小に関わらず最大荷重が一定になる

と考えられる。従って、本接合形式の最大荷重は接着強度により決定されたのではないと判断される。

一方、FRP試験体の圧縮強度（圧壊強度）は、面外拘束を伴った場合には増大すると考えられる。摩擦

形式ボルト接合の場合には、FRP試験体がせん断破壊するため、軸力と圧縮強度（圧壊強度）との関係

が明瞭に得られなかった。一般的には、軸力の増加に伴って面外拘束効果も増大すると考えられるため、

試験体がせん断破壊しない場合には、軸力の増加に伴って圧縮強度（圧壊強度）も増大すると判断され

る。本接合形式は、接着接合の併用により、摩擦形式ボルト接合よりもせん断強度が高いと考えられる。

最大荷重がボルト近傍の圧縮破壊（圧壊破壊）により決定される場合には、軸力の増加に伴って最大荷

重も増大する。以上を考慮すると、本接合形式の破壊モードは圧縮破壊（圧壊破壊）と判断されるが、

これは FRP試験体の圧縮強度が低いために生じる現象である。 

 試験体表面をサンドペーパ処理に加えてプラズマ処理した場合には、サンドペーパ処理の場合のよう

に、軸力の増加に伴う最大荷重の増大は見られない。最大荷重は軸力と無関係にほぼ一定の値をとって

いる。これは、試験体の圧縮破壊（圧壊破壊）ではなく接着層の破壊により終局に至ったためと判断さ

れる。サンドペーパ処理に加えてプラズマ処理した場合の接着強度は、サンドペーパ処理した場合の接

着強度に比べて高くなる。一方、試験体の圧縮強度は、試験体と添接版の接着強度の増加に伴い増大す

ると考えられる。サンドペーパ処理に加えてプラズマ処理した場合には、試験体の圧縮強度（圧壊強度）

が接着強度を上回ったと考えられ、最終的には接着層の破壊により終局に至ったと判断される。 

また、サンドペーパ処理した場合には、軸力 0の試験体の最大荷重が、軸力を加えた試験体の最大荷

重よりも大きく現れている。軸力 0の試験体については、ボルト孔周辺にはみ出した
．．．．．

接着剤を削り取ら

なかったため、ボルト孔周辺での接着層応力が緩和されたと考えられる。その結果、接着剤の効果が大

きく現れ、最大荷重が増大したと判断される。 

図 3.2.7は、ボルト－接着併用接合の軸力と最大荷重との関係を示したものである。ここでは、条件が

異なることから、軸力が 0の試験体を除外している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.7 ボルト－接着併用接合の最大荷重－軸力線図 
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３.２.２ ボルト接合静的強度（Ｍ１６ボルト） 

(1) 支圧形式ボルト接合 

a) ＦＲＰ試験体 

接合強度の検討にあたっては、基本的な特性を把握する観点から、小口径ボルト接合の場合と同様にダ

ブルラップボルト接合を対象とした。接合試験はASTM D 953に準拠するものとし、図 3.2.8に示すよう

に、両端に単孔（φ21）を空けた FRP試験体を、M16ボルト（F10T）および添接版（SS400）により両

側から引張した。また、添接板と引張治具、引張治具とクルビスはM20のピンで連結した。引張部材は

SS400、厚さ 25mmで、クルビスは SCM440で製作した。なお、添接板と引張治具、引張治具とクルビ

スの間にはスペーサは設置されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.8  FRP試験体のダブルラップ接合試験 

 

 

FRP試験体は、構造部材として十分な引張特性（弾性率、強度）を有するものとし、ロービング層（一

方向層）の体積比率を高くしている。試験体の積層構成は、マット（コンティニュアス・ストランド・

マット）／±45°（ニットファブリック・±45°）／クロス（ニットファブリック・クロス）／±45°／ク

ロス／ロービング／クロス／±45°／クロス／±45°／マットの 11層構成である。また、樹脂には耐候性

に優れたビニルエステル樹脂を用いた。ここでは、表 3.2.6 に示すような基材構成比の異なる 2 種類の

FRP試験体を使用している。試験体 1と 2の大きな相違は、バイアスの体積比率が異なっている点（試

験体 1はバイアスが 8層、試験体 2はバイアスが 12層）である。また、試験体の外形は、図 3.2.9に示

すように、厚さ 27mm、長さ 250mm、幅（w）102mm、孔径（φ）21mmで、縁端距離 eは 63mm（e=3φ）

あるいは 84mm（e=4φ）である。 
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表 3.2.8は、ボルト軸力を加えた場合の最大荷重に関する試験結果を示したものである。また、軸力と最

大荷重との関係は図 3.2.10に示す通りである。 

 

表 3.2.8 摩擦形式ボルト接合の最大荷重（kN） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.10 摩擦形式ボルト接合の最大荷重－軸力線図 

 

図 3.2.10を見ると、小口径ボルト接合の場合と同様に、軸力増の初期において最大荷重が著しく増大

していることが分かる。また、表面処理を施していない試験体の摩擦係数を、小口径ボルト接合と同様

の方法により試算した結果は 0.11であり、小口径ボルト接合の摩擦係数とほぼ同等であった。摩擦塗料

を塗った試験体の摩擦係数は 0.315 となっており、試験体の表面状態が最大荷重に寄与していることが

分かる。試験体の破壊モードは、M5 ボルトの場合と同様に、軸力 0 については圧縮破壊（圧壊破壊）、

軸力を加えた場合についてはせん断破壊と推定される。軸力を加えた場合の最大荷重と軸力の関係を外

挿して算出した軸力 0に相当する最大荷重は、処理を行わないケースと摩擦塗料を塗ったケースとでほ

ぼ一致する（110kN）。以上からも、軸力を加えたケースについては、破壊モードが全て「せん断」であ

ると判断される 

 

(3) ボルト－接着併用接合 

本試験では、接着剤として、一般的な接着剤であるセメダイン社製のEP-007と高強度接着剤である富

士インダストリー製のHYSOL-EA-9309Aを用いた。EP-007とHYSOL-EA-9309Aの機械的性質は表3.2.9

に示す通りである。また、接着剤の代わりに粘着テープを用いた「ボルト－粘着テープ併用接合」に関

する試験も実施している。粘着テープは、住友スリーエム社VHB-V-45を使用しており、その機械的性

質は表 3.2.10に示す通りである。 

 

軸力 
試験体 

0kN 57kN 80kN 115kN 172kN

処理無し 
摩擦塗料 

74.7 
－ 
125.1 
144.3 

138.9 
158.9 

141.4 
180.8 

151.4 
－ 
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最大荷重に関する試験結果を表 3.2.11に示す。また、ボルト軸力と最大荷重との関係を図 3.2.11に示

す。各ボルト軸力に対応する最大荷重を比較すると、接着剤（HYSOL）併用が最も大きく、次に接着剤

（EP-007）併用、粘着テープ併用の順となった。また、どの接合形式に対しても、ボルト軸力の増加と

共に最大荷重は大きくなった。但し、粘着テープ併用については、ボルト軸力が 80kN 以上の場合にな

ると、最大荷重は余り増大しない傾向が見られた。 

 

表 3.2.11 ボルト－接着併用接合の最大荷重（kN） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.11 ボルト－接着併用接合の最大荷重－軸力線図 

 

破壊後の試験体の状況を図 3.2.12に示す。図 3.2.12（a）は粘着テープを併用した試験体に対する状況

を示したものであるが、これによると粘着テープの剥離が進展して試験体が破壊している。図 3.2.12（b）

は接着剤EP-007を併用した試験体に対する状況を示したものである。図から明瞭に観察することはでき

ないが、試験体の CSM層が一部剥離して破壊に至っている。図 3.2.12（c）は接着剤 HYSOLを併用し

た試験体に対する状況を示したものである。EP-007の場合とは異なり、試験体の CSM層が大きく剥離

して破壊に至っている。破壊じん性はEP-007を用いた試験体よりも劣ると考えられる。 

 

 

表 3.2.10 粘着テープの機械的性質 
 せん断接着力 

(MPa) 
引張接着力 
(MPa) 

VHB-V45 1.0 1.18 

表 3.2.9 接着剤の機械的性質 
 せん断接着力 

(MPa) 
弾性係数 
(MPa) 

EP-007 22.0 3000～5000 
HYSOL 34.5(25℃) 2069(25℃) 

接着剤併用 
軸力 

粘着テープ
併用 EP-007 HYSOL 

115kN 
80kN 
57kN 
0kN 

134.7 
132.5 
113.1 
－ 

220.7 
198.9 
196.7 
－ 

273.2 
258.7 
247.4 
217.3 

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
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ボルト軸力 (kN)

最
大
荷
重
 (
k
N
)

粘着テープ

EP007

HYSOL
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粘着テープを併用した試験体については、粘着テープの剥離進展に伴い添接板と試験体とが滑動して

おり、摩擦形式ボルト接合の場合と同様に、破壊モードはせん断破壊と考えられる。接着剤を用いたケ

ースについては、試験体をサンドペーパ処理して接着したM5ボルトの場合と同様、いずれの接着方法

についても、破壊モードは圧縮破壊（圧壊破壊）であったと推定される。破壊モードがせん断と仮定し

た場合には、軸力の増加に伴う最大荷重の差は添接板と試験体の摩擦力と判断されるため、軸力を加え

た場合の最大荷重と軸力の関係を外挿して算出した軸力 0に相当する最大荷重は、摩擦接合ボルト形式

の場合と一致すると考えられる。しかし、両者の値は大きく異なっており、破壊モードがせん断破壊で

はないことは明確である。 

粘着テープを併用した試験体の最大荷重は、表面処理を行っていない摩擦形式ボルト接合に比べて低

く現れている。試験体と添接板とのせん断力（摩擦形式ボルト接合の場合には摩擦力）について、表面

処理を行っていない摩擦形式ボルト接合と粘着テープを併用したボルト接合の比較結果を表 3.2.12に示

す。なお、せん断力の算出にあたっては、せん断力を 0と仮定した最大荷重が、摩擦形式ボルト接合の

場合と粘着テープを併用したボルト接合の場合と同一（110kN）であると仮定している。 

 

 

 

図 3.2.12（a） 試験体の破壊状況（粘着テープ） 図 3.2.12（b） 試験体の破壊状況（EP-007）

図 3.2.12（c） 試験体の破壊状況（HYSOL）
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 粘着テープのせん断強度はカタログ値で 1.0MPa（表 3.2.10参照）である。表 3.2.12を見ると、ボルト

軸力が 80kNおよび 115kNの場合にはカタログ値を上回っているが、57kNの場合にはカタログ値に達し

ていない。これによると、80kN および 115kN の場合にはせん断力により粘着テープの剥離が進展した

と考えられるが、57kN の場合には破壊に伴って粘着テープが剥がれたと考えられる。破壊モードは、

80kNおよび 115kNの場合にはせん断破壊、57kNの場合には圧縮破壊（圧壊破壊）であったと判断され

る。粘着テープの強度はボルト軸力と無関係であるため、軸力 80kN 以上の場合に最大荷重の変化が余

り見られない結果となっている。また、軸力 57kNの場合には、80kNおよび 115kNの場合に比べて圧縮

強度（圧壊強度）が低くなるため、圧縮破壊（圧壊破壊）モードにより終局に至ったと判断される。 

 

 

３.２.３ ボルト接合疲労強度（Ｍ５ボルト） 

(1) 試験体 

FRP試験体は、FRP試験体幅とボルト径との比（w/d）が 5、縁端距離とボルト径の比（e/d）が 5で

ある試験体 1～3を対象とした。疲労試験は、静的試験の場合と同様に試験体をセット（図 3.2.1参照）

し、周波数を 5Hzとする繰り返し荷重を与えて試験を行った。 

 

(2) 支圧形式ボルト接合 

 試験結果は表 3.2.13に示す通りである。試験体 1については、静的破壊荷重の 40％では 400万回を超

えても疲労破壊を生じなかったが、それ以外の場合には破壊を生じた。試験体 2については、静的破壊

荷重の 50％以上の場合で疲労破壊を生じた。試験体 3については、静的破壊荷重の 45％では 450万回を

超えても疲労破壊を生じなかったが、それ以外の場合には破壊を生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.2.12 試験体と添接板とのせん断力（摩擦力相当値） 
せん断力(MPa) ボルト軸力(ｋN)

摩擦形式 粘着テープ 
57 0.782 0.161 
80 1.497 1.165 
115 1.766 1.279 

表 3.2.13 支圧形式ボルト接合の疲労試験結果 
試験体 

（静的最大荷重）
最大荷重 
(kN) 

最小荷重
(kN) 

荷重振幅／静的最大荷重 破壊回数 

試験体１ 
(7.8kN) 

3.12 
3.9 
4.68 
5.46 
5.46 

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

0.4
0.5
0.6
0.7
0.7

破壊せず（4,217,000以上）
破壊  （887,300） 
破壊  （ 81,336） 
破壊  （  5,900） 
破壊  （  9,100） 

試験体２ 
(8.62kN) 

4.31 
6.03 
6.03 

1.0
1.0
1.0

0.5
0.7
0.7

破壊  （650,800） 
破壊  （  2,100） 
破壊  （ 17,700） 

試験体３ 
(8.67kN) 

3.9 
4.33 
5.2 
6.07 

1.0
1.0
1.0
1.0

0.45
0.5
0.6
0.7

破壊せず（4,790,000以上）
破壊  （717,600） 
破壊  （ 22,992） 
破壊  （  6,800） 
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３.２.４ ボルト接合疲労強度（Ｍ１６ボルト） 

(1) 試験体 

FRP試験体は、縁端距離とボルト孔径の比（e/d）が 3である試験体 1を対象とした。疲労試験は、静

的試験の場合と同様に試験体をセット（図 3.2.8参照）し、周波数を 6Hzとする繰り返し荷重を与えて

試験を行った。 

 

(2) 支圧形式ボルト接合 

 試験結果は表 3.2.14に示す通りである。静的破壊荷重の 35％、47％においては、300万回を超えても

疲労破壊を生じなかったが、静的破壊荷重の 54％においては 143万回、68％においては約 16万回で疲

労破壊を生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 摩擦形式ボルト接合／ボルト－接着併用接合 

 本試験では、FRP試験体が破壊するまでの回数を求めた。対象とした接合構造は、静的試験の場合と

同様、①高力ボルトのみによる接合、②高力ボルトと粘着テープを併用した接合、③高力ボルトと接着

剤を併用した接合、の 3種類である。接着剤にはEP-007を使用した。試験結果は表 3.2.15に示す通りで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高力ボルトのみによる接合のケースについては、静的最大荷重の 21％～85％にある荷重範囲に対して、

繰り返し数が 200万回を超えても試験体と添接板との間に滑動はなく、破壊を生じることはなかった。 

高力ボルトと粘着テープを併用したケースについては、静的最大荷重の 74％に対して約 3500回で破壊

を生じた。しかし、静的最大荷重の 30％に対しては、200万回以上繰り返しても破壊を生じなかった。 

高力ボルトと接着剤を併用したケースについては、静的最大荷重の 77％に対して約 44万回で試験体の

破壊が生じた。静的最大荷重の 66％以下では、200万回以上繰り返しても破壊は生じなかった。 

 

表 3.2.14 支圧形式ボルト接合の疲労試験結果 

静的最大荷重 最大荷重 (kN) 
最小荷重
(kN) 荷重振幅／静的最大荷重 破壊回数 

74.7kN 

27.0 
36.0 
41.0 
52.0 

1.0
1.0
1.0
1.0

0.35
0.47
0.54
0.68

破壊せず（3,120,000以上） 
破壊せず（4,000,000以上） 
破壊  （1,430,000） 
破壊  （159,000） 

表 3.2.15 ボルト軸力のある接合疲労試験結果（軸力：115kN） 
試験体 

（静的最大荷重）
最大荷重 
(kN) 
最小荷重
(kN) 
荷重振幅／静的最大荷重 破壊回数 

高力ボルト 
(141.4kN) 

31.0 
41.0 
61.0 
121.0 

1.0
1.0
1.0
1.0

0.21
0.28
0.42
0.85

破壊せず（2,000,000以上） 
破壊せず（2,295,000以上） 
破壊せず（2,000,000以上） 
破壊せず（2,000,000以上） 

粘着テープ 
(134.7kN) 

41.0 
101.0 

1.0
1.0

0.30
0.74
破壊せず（2,000,000以上） 
破壊  （3,590） 

接着剤 
(180.8kN) 

81.0 
101.0 
121.0 
141.0 

1.0
1.0
1.0
1.0

0.44
0.55
0.66
0.77

破壊せず（2,000,000以上） 
破壊せず（2,000,000以上） 
破壊せず（2,000,000以上） 
破壊  （438,500） 
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３.２.５ 接着接合静的強度 

(1) 接着剤の選定 

今回の縮小版（4m主桁）供試体の各部接合は接着接合を用いた。 

  また実橋の 10m主桁を想定した際には、大型部材間での接着層の厚さが厚くなる事が想定される為そ

れらの不陸調整ができ、かつ強度のある接着方法として 

・ マットイン接着 

・ 砂入り接着剤 

の 2種類にて検討を行った。試験方法は JIS K 6850「接着剤の引張せん断試験」に準拠し、表面処理は

サンドペーパー（#240）にてサンディング後、脱脂とした。結果としては砂入り接着剤が高い値を得ら

れたため、今回の縮小版（4m主桁）の接着には砂入り接着剤を選定した。 

 

(2) マットイン接着 

マットイン接着とはHLUのようにガラスマット＋樹脂にて接着をおこなう方法であり、今回の試験で

はGFRPと同質の樹脂とするため、樹脂にはビニルエステル樹脂を使用した。試験はGFRP+GFRPおよ

びCFRP+CFRPに対して実施した。結果は、表 3.2.16および表 3.2.17に示す通りである。 

 

 

 

 

（試験速度：1mm/min） 

 

 

 

 

（試験速度：1mm/min） 

 

 

(3) 砂入り接着剤 

接着層が厚くなった場合、接着層内での凝集破壊が想定される為それらを避けるため、接着剤に砂を

混ぜたもので検討を行った。なお接着剤は日本シーカ製エポキシ接着剤（シーカデュアW）を使用した。

また一般的に接着層は薄い方が良いとされているため、通常の接着厚さの場合と、スペーサーにより接

着層を厚くした場合の 2種類について試験を行った。試験はGFRP+GFRPについてのみ行った。結果を

表 3.2.18および表 3.2.19に示す。 

 

 

 

 

（試験速度：1mm/ min） 

 

 

表 3.2.16 マットイン接着、接着強度試験結果（GFRP+GFRP） 
 接着強度(MPa) 破壊状況 
1 
2 
3 

4.7 
4.4 
4.7 

FRP/接着剤界面 
FRP/接着剤界面 
FRP/接着剤界面 

平均 4.6  

表 3.2.17 マットイン接着、接着強度試験結果（CFRP+GFRP） 
 接着強度(MPa) 破壊状況 
1 
2 
3 

8.9 
11.9 
7.9 

FRP/接着剤界面 
FRP/接着剤界面 
FRP/接着剤界面 

平均 9.6  

表 3.2.18 砂入り接着剤、接着強度試験結果（通常の接着厚さ） 
 接着層厚さ

（mm） 
接着強度
(MPa) 

破壊状況 

1 
2 
3 

0.18 
0.17 
0.20 

13.4 
13.9 
13.1 

FRP+接着剤材破 
FRP+接着剤材破 
FRP+接着剤材破 

平均 0.18 13.5  
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（試験速度：1mm/ min） 

 

 

(4) 表面処理方法 

各部材間の貼り合せ面の処理としては、大型化になった際も考慮し通常のサンドペーパーやディスク

グラインダーによるサンディングの他に、ピールクロス（成形時に FRP表面にシート状の基材を入れ硬

化後にそのシートを剥がす事により表面を粗らす方法）も一部使用した。表 3.2.20に各部材の表面処理

方法を、図 3.2.13にピールクロスを剥がしている状況を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.13 ピールクロスの剥脱状況 

表 3.2.19 砂入り接着剤、接着強度試験結果（スペーサーにて厚さを確保）
 接着層厚さ 

（mm） 
接着強度
(MPa) 

破壊状況

1 
2 
3 

1.57 
1.61 
1.59 

10.7 
9.7 
10.2 

FRP材破
FRP材破
FRP材破

平均 1.59 10.2  

表 3.2.20 表面処理方法 
場所 品種 表面処理方法 
フランジ 
フランジ 
ウェブ 
接合アングル

CFRP
GFRP
GFRP
GFRP

サンディング+脱脂
サンディング+脱脂
サンディング+脱脂
ピールクロス+脱脂
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４.２ 主桁部材のコスト分析とコストダウンの可能性 
 
ビルトアップによるウェブ高1000mm×フランジ幅350mmサイズの主桁コストの内訳は、材料費70％、

加工費 30％と FRP の材料費の割合が大きく、コストダウンの可能性としては材料費の削減が必要と考

えられる。また材料費の約半分は CFRPであるため、CFRPを有効に配置する等の、材料の選択を含め

た構築方法の検討が必要である。 

今回の実験結果（3.1）のように上部フランジではCFRPの剥離が起きる場合もあるため、床版等も含

めた実際の設計を考慮すると、上側のフランジはGFRPのみにする等でコストおよび構造面からも将来

的には改善ができるものと推測される。 

また今回の実験用供試体は接着剤のみの接合としている。1000×350mmサイズのコスト試算では、ボ

ルト＋接着による固定としているため、これを接着のみ、またはボルトのみとすることで、加工費のコ

ストも抑えられるものと考えられるが、接合に関しては、まだ不明確な点も多く、部材同士の接合方法

の確立も今後の課題と思われる。 

今回は、10mの主桁について検討したが、FRPの場合、成形方法や構築方法によって桁断面およびス

パンに制約がでてくる。表 4.2.1に各成形方法による FRP桁部材のスパンとコストの関係を、製作上お

よび加工上の条件から概念的にまとめたものを示す。スパンによっては可能な成形方法が限られており、

スパンにより有利な成形方法も異なってくる。また引抜成形やハンドレイアップなど型の修正に大幅な

コストがかかるものにおいてはスパンの微調整（微小の長スパン化）も難しい。 

しかしながら、今回のビルトアップによる構築方法を応用することによって、引抜成形およびハンド

レイアップの既存の断面サイズを効率的に拡大することが可能となるため、大幅な型投資をせずに、ス

パンの調整に対応できるようになるものと思われる。 

今後はこれら複数の成形方法による部材を組合せ、各々のスパンによる最適なコスト算出ができるよ

う、部材の接合方法、組立て方法等の詳細事項の検討が、FRP歩道橋の実用化にむけた課題と思われる。 

 

表 4.2.1 成形方法別、スパンとコストの関係 
        スパン（ｍ）   

成形方法 内訳 ～5 5～10 10～15 15～20 20～ 

大断面引抜成形 材料 △ △ △ ― ― 

  後加工 ○ ○ ○ ― ― 

  型 （◎） （◎） （◎） × × 

ハンドレイアップ 材料 △ △ △ △ △ 

  後加工 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

  型 △ △ △ △ △ 

ビルトアップ 材料 ◎ ○ ○/△ ○/△ △ 

  後加工 ○ △/○ △/○ △ △ 

  型 （◎） （◎） （◎） （◎） （◎）/△ 

引抜材のトラス 材料 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

  後加工 △ △ △/○ ○ ○ 

  型 （◎） （◎） （◎） （◎） （◎） 


